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ONSOZ

Anadolu’nun gegmisten giinlimiize kadar 6nemli bir dokuma merkezi
olmasi, arkeolojik tekstil buluntularinin ¢ok olmasi, giiniimiizde
konservasyon ve restorasyonun Onemini ortaya koymaktadir. Bu konu,
tilkemizdeki miizeciliSe yeni bir boyut kazandirmaya baglamugtir.
Konusunda uzman yetistiren iiniversitelerin kazandirdigi profesyonel
insanlar, sistemli arastirma, toplama, koruma ve sergileme bilincini
gliclendirmektedirler.

Bu bilince katkida bulunmak amaciyla yapilan bu g¢aligma,
miizelerimizde saklanan ya da halen {iretimi yapilabilen tarihi ve geleneksel
dokuma kumaglarm korunmasi ile ilgilidir. Yapilan bu ¢aligmada dokuma
yontemi ile liretilmis olan tarihi tekstillerin koruma ve onarmminin daha
genis bir anlayigla yapilmasimin gerekliligi ele alinmigtir. Tarihi dokuma
kumaglarin miizelerimizde nasil korunmasi gerektigi, koruma, saklama ve
gelecege aktarmanin dogru analizlerle olabilecegi tizerinde durulmaya
calisilmigtir.
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OZET

Diinyada ve iilkemizde giindemde olan, yontemleri tartisilan 6nemli
konulardan biri de tarihi eser korumaciligidir (konservasyon). Ozellikle
tekstil Urlinlerinin organik yapida olmasi, malzemenin ¢ok daha g¢abuk
bozunmasini giindeme getirmektedir. Bu c¢alisma, dokuma yoéntemi ile
Uiretilmig olan tarihi tekstillerin koruma ve onariminin daha genis bir
anlayis ve daha dogru bir yontemle yapilmasini amaglar.

Anadolu’nun dokumacilik gecmisi dikkate alinirsa gok sayida kumagin
korunmay1 ve sergilenmeyi bekledigi goriilmektedir.

Korumanin dogru yapilabilmesi igin; elyaf cesitleri, siniflandirilmasi,
fiziksel ve kimyasal 6zellikleri ile bu elyaflarin boyanmasinda kullanilan
boyarmadde kaynaklari {izerinde durulmustur. Inceleme alanimiz olan
dokuma kumaslarin tanitimi i¢in, 6ncelikle dokumaciligin tarihi konusunda
bilgi verilmisg, konservasyon galigmalarina daha dogru y6n gdstermesi
agisindan, tarihi kumaglar yapilarina ve hammaddelerine gore
simuflandirilmugtir. Tarihi kumaglarin bozulma siirecinden ve etkilendikleri
cevresel faktorlerden soz edilmistir. Tarihi dokuma kumaslarin teknik ve
boyarmadde analizlerinin y&ntemleri konusuna deginilmigtir. Tarihi-tekstil
{irlinlerinin konservasyon ve restorasyon asamalar1 ele alinmig, bu konuda
Onemli bir yere sahip olan temizlik konusunda bilgi verilmistir. Ayrica
tekstil tirtinlerinin depolama gekilleri, depo kosullari ve sergileme
yontemlerinin nasil olmasi gerektigi agiklanmugtir.

Farkli kumas yapilarii Orneklendirebilmek amaciyla secilen
kumaslarm {irtin kimlik kartlarinin olusturulabilmesi igin gerekli Grnek

~ analizler yapilmus, gizelgeler halinde belirtilmistir.
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GIRIS

Tekstil terimi genis anlamda dogal yada yapay liflerden degisik teknik
ve yontemlerle iplik yapimi, dokuma, 6rme ya da her tipte dokusuz yiizey
elde etme siireci ile bu iirlinlere uygulanan boyama, baski, dikis gibi teknik
islemleri ve bu alandaki her tiirlii sanatsal ¢alismalar icerir.”

Insanlik tarihinde giyinme ve barinma gibi gereksinimlere ¢oziim
arayist ile baglayan tekstil kavrami, glinlimiizde giyim ve mekan basta
olmak iizere, tip, endiistri, uzay alanlarinda degisik amaglara yonelik olarak
kullanilmaktadir.

Insanoglu yerlesik hayata gegerek topragi verimli hale getirmeye ve
bitkiler yetistirmeye baglamigtir. Liflerden iplik, iplikten dokuma
yapilmistir.BSylece insanoglu ilk iiretim olan dokumaciligr kesfederek
bliylik gelisim saglamigtir.

Dokumacilifin baslangiciyla ilgili ele gegen arkeolojik bulgular,
insanlik  tarihine iligkin Dbilgilerimizi zenginlestirmektedir. Ciinki
dokumacilifin gelismislik diizeyi o toplumun yapisi hakkinda fikir
vermektedir.

Anadolu’daki dokumacilia ait arkeolojik bulgularda, Anadolu’da
dokumacilifin diizenli gelismeler gosterdigini ortaya koymakta ve
insanligm baglangicina ait bilgileri olusturmaktadir. Uygarliklar besigi
Anadolu gegmisten giinlimiize tiim uygarliklarin izlerini tagiyan kokll ve

yaygin bir dokuma kiiltiirline sahiptir.

! Atila Ergiir, Tekstil Terimleri Sozliigii, Bogazici Universitesi Yaymevi,
Istanbul, 5.265.



Tiim tekstil nesneleri insanlik tarihinin canli belgeleridir. Her ne kadar
saklanmasi gii¢ de olsa, elimize gegen tekstil iirlinleri, iiretim yontemleri ve
kullanimlarina ait bilgiler vermektedir.

Tarihi tekstil objeleri ister bitkisel, isterse hayvansal kokenli olsun,
tamami organik yapiya sahiptir. Bu organik yapidaki objeler cevre
kosullarindan etkilenirler. Cevresel kosullar ne kadar korumaya uygun
olursa olsun, elyafin kendi yapisindan kaynaklanan bozulmanin 6niine
gecilemez. Ancak; 1s1, 151k, nem, hava kirliligi, mikroorganizma ve
bdcekler gibi etkenlerden korunarak, uygun cevre kosullari saglanabilirse
bozulma siiresi uzatilabilir.

Konservasyon (koruma); objenin g¢evre kosullarmin, kontrol altina
alinarak bozulmasinin yavaglatilmasi islemidir. Konservasyonun amaci,
geri doniislimii yapilabilecek islemlerle objeyi bulundugu haliyle koruyarak
bozulmasiny, giiriimesini durdurmak veya yavaslatmaktir.?

Restorasyon (onarim); objenin eksik parcalarmin tamamlanarak,
objeden ayirt edilmesi imkansiz gorlinen bir onarim yapma islemidir.
Amaci, eger olanak varsa objeyi eski fonksiyonuna ulastirmaktir.

Konservasyon konusu, giinlimiizde diinya ve Tiirkiye miizeciliginin en
O6nemli sorunlarmdan biridir. Tekstil gibi zamanla yipranmas: gok kolay
olan bir malzeme olmas1 nedeniyle de , tekstil konservasyonuyla ayr bir
uzmanlik alani olarak ugragilmasi gerekmektedir.

Tarihsel tekstillerin korunmasi, miizelerimiz i¢in 6nemli bir konudur.
Biiyiik bir tekstil gecmisi olan Anadolu’da ¢ok fazla sayida dokuma kumasg

korunmay1 ve sergilenmeyi beklemektedir. Giinlimiizde yeni yontemlerle

2 Jane Merritt, “A Considered Choice”,Hali, Volume: 12, Number:6, Issue: 50, s.104.
3 Jane Merritt, a.g.m., 5.108.



korumacilik yapan, tarihi tekstilleri uygun kosullarda koruyup sergileyen
miizeler tarihsel kiiltiiriin yok olmasim engellemektedir.

Tarihi dokuma kumaglarin yeterli ilgiyi gérmemesi, bu kumaslarn ve
dolayisiyla insanlik tarihinin yok olup gitmesi ya da yozlasarak stirmesi
anlamina gelmektedir.

Amag, gerek insanlik ve dokuma tarihinin yok olmasini engellemek
olsun gerek tarihi dokumalar1 koruyup Omiirlerini uzatarak yasamasini
saglamak olsun gerekse bu dokumalarin yeniden liretimi yada iyilestirme
calismalari olsun; diger arastirmalara 11k tutacak bilimsellikte ve yeniden
iretimi  saglayacak teknik ayrintilari igeren bir analizin yapilmasi
savunulmaktadir. Dokuma, iiriin tasarimidir ve temelinin dogru olarak
ortaya konmasi i¢in kumas analizleri gereklidir.

Kumaglarin koruma ve onarimi var olan nesneyi uzun siire saklama ve
etkilerden koruma ve saklama olarak anlagilmaktadir. Tekstil {irlinlerin
Ozellikle dokuma kumaslarm tiretildikleri estetik ve teknik diistincenin
saptanip korunmasi esastir. Ciinkii bu nesneler kiiltiirel tirtinlerdir. Yapilig
bicimi ve yontemleri bilinmeden zamana meydan okumalart olanaksizdir.
Bulunabildikleri anda fotograf, teknik analiz, tarihsel smiflandirma,
yeniden tiretim bilgilerinin saptanmasi, koruma ve onarim yontemlerinin

tiimiind olusturur.



1. TEKSTIL ELYAFININ YAPISI VE BOYAMA

OZELLIKLERI

“Tekstil’ sdzciigli gilinlimiizde, elyaf ve filamentlerden yapilmis
dokuma, 6rme, kege kumaslari ile iplik, sicim, file, dantela ve daha pek ¢ok
materyali igeren degisik iiriinleri kapsamaktadir. Bu iirlinlerin tiirleri ve
kullanim alanlart ¢ok ¢esitli oldugundan insanoglunun birgok
gereksinjmlerinde tekstil tirtinlerinin uygulamalarini gérmek miimkiindiir.*

Elyaf terimi, lif s6zciigiintin ¢ogulu olup tiim tekstil hammaddeleri igin
kullanilir. Boyu enine gore daha uzun olan elyaf, renkli ve renksiz olabilir.
Mukavemet, esneklik ve iyi bir egirme yetenegine sahip olma, saglamlik,
yumusaklik, nem ¢ekme, kolay boyanabilme 6zelliklerine en fazla sahip

olan elyaf, ticari yénden degerli sayilir.’

1.1. Elyafin Siiflandirilmasi

Tekstil lifleri 8500 yildir kumas yapmmnda kullamimaktadirlar. ilk
kimyasal lifin ticari olarak tiretildigi 1880°1i yillara kadar, lifler sadece bitki
ve hayvanlardan elde edilmistir. Pamuk, yiin, keten ve ipek lifi de en ¢ok
kullanilan dogal lifler olmustur. Giiniimiizde dogal liflerin yani sira 19.

‘f Marjorie A Taylor, Tekstil Teknolojisi Elyaf, Iplik, Dokuma, Orme, Hal, Dikis
Iplikleri, Tiirkgesi: Prof. Dr. Ali Demir, Melih Giinay, San offset, 1999, Istanbul,
> Inci Bager, Elyaf Bilgisi, Istanbul, M.U. Teknik Egitim Fakiiltesi, Yaym No.7, 1992,
s.1

Inci Baser, Tekstil Teknolojisi, Istanbul, M.U. Teknik Egitim Fakiiltesi Yaymn No.13,
1998, s.1



yiizyildan beri siirekli gelismekte olan ve her gegen giin g¢esitli 6zellikleri

gelistirilen bir cok kimyasal lif de tekstil alaninda kullanilmaktadur.®

Cizelge — 1: Elyafin siniflandirilmasi.

TEKSTIL LIFLERI
Dogal Lifler Yapay Lifler
Hayvansal Lifler | Bitkisel Lifler | Rejenere Lifler | Sentetik Lifler
Kil Kokenli Tohumdan Rej. Seliilozik Poliolefin Lifler
Yiin Pamuk Lifleri Polietilen,
Tiftik Viskoz Ipegi Polipropilen
Salg1 Kokenli Govdeden Seliiloz Esterleri | Polivinil Lifler
Dogal Ipek Keten Asetat Ipegi Polivinilkloriir,
Kenevir Akrilik ve
Modakrilik
Yapraktan Rej. Protein Poliamid Lifleri
Sisal Lifleri Naylon
Azlon Perlon
Meyvadan Alginat Lifi Poliester Lifleri
Koko Terilen
Trevira
Kauguk Lifi Poliuretan Lifleri
Spandex
Lycra

6 Elvan Anmag, Tekstilde Kullanilan Lifler, Dokuz Eyliil Yaymlari, Izmir, Nisan

2004, s. 23.




1.2. ELYAF TURLERI

1.2.1. Pamuk

Pamuk, Hindistan’da 5000 yil Oncesine kadar yetistirilen ve o
zamandan beri yaygin olarak kullanilan bitkisel elyaflardan biridir.

Pamuk bitkisi, ¢ok nemli ve sicak iklimi sever. Dinyada Antartika
disinda her yerde yetismektedir. Diinyanin en fazla pamuk iireten iilkeleri
sirasiyla; A.B.D., Ozbekistan, Kazakistan, Cin, Hindistan, Meksika,
Pakistan, Brezilya, Tirkiye, Misir ve Sudan’dir. Tirkiye’deki Ulretim
cogunlukla Ege, Cukurova ve Antalya’da yapilmaktadir. Ayrica az
miktarda Giiney Dogu Anadolu Bolgesi, Trakya, Igdir Ovasit ve Orta
Anadolu’da yetigtirilmektedir.’

Pamuk, bir yillik cali tipi, tohumundan lif elde edilen bir bitkidir.
Ebegiimecigillerdendir ve altmus tiirii bulunur. ilkbaharda ekilen tohumdan,
boyu en fazla 1 metreye varan bir bitki elde edilir. Yaklagik 80-100 giin
sonra agik pembeden kirmiziya ¢igekleri agar. Cigekler kuruyup dokiiliince
kiiciik koyu yesil renkte olusan tohum zarfinin (koza) iginde 4-20 kadar
tohum bulunur. Tohuﬁla tizerinde olusan uzun ve ince liflerin ardindan
bunun yaninda kisa tliyler de meydana gelir. Bunlara ‘pamuk linteri’ ad:
verilir. 45-50 giin siiren olgunlagma sonunda koza ¢atlar ve pamuk lifleri lif

kiitlesi kapli bir sekilde agifa ¢ikar. Cigit adi verilen pamuk tohumu

" Inci Bager, a.g.k., 5.65, 66, 67.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 43.



{izerinde bulunan ve sayilar1 10.000-20.000 olan lifler hava ile temas
ettikleri andan itibaren su kaybeder ve renkleri donuklasir.®

Pamuk liflerinin hasadi Agustos ve Ekim aylar1 arasinda yapilir.
Olgunlagsan pamuklar toplanir, koza kabuklar1 ve tohumlarindan ayrilmak
{izere ¢ir¢ira yollanir. Cirgirlanmisg pamuklar da iplik fabrikalarina yollanir.

Ticari olarak pamuk lifleri lif boyuna gore 3 gruba ayrilir;

1- Lif uzunlugu 2,5 - 6,5 cm olanlar:
Bu tiir pamuklar, ince ve parlak olup 1.kalitedir. Bu liflerin inceligi
0,99-1,62 denierdir.Caplar1 10-15 mikrondur. Sea island, Misir, Amerikan-
Muisir pamuklar: bu tiirdendir.

2- Lif uvzunlugu 1,5 - 3 cm olanlar:
Diinyada {iretilen pamugun biiylik bir kismi1 bu kalitededir. Orta
mukavemette ve orta parlakliktadirlar.Incelikleri 1,26-1,98 denierdir.
Caplar: 12-17 mikrondur.Amerikan Upland ve bazi Peru pamuklarini bu

gru‘ba Ornek verebiliriz.

3- Lif uzunlugu 1 - 2,5 olanlar:
Dayanikliliklart az ve donuk olan bu smf lifler, kaba ve disiik
degerlidir. 1,35-2,61 denier inceliginde, 13-22 mikron ¢apinda olan bu tiir
pamuk lifleri Asya ve Hindistan’da tiretilir.”

8 inci Bager, Elyaf Bilgisi, s.37, 38.
Elvan Anmag, a.g k., s. 44, 45.
? inci Bager, Elyaf Bilgisi, s.41.



Cizelge — 2: Pamuk lifinin fiziksel 6zellikleri.

Yogunlugu (g/cm’) 1,5- 1,55
% Nem ¢ekme 6zelligi (21° C’de % 65

Bagil nemde) 7-38,5
% Nem ¢ekme 6zelligi (25° C’de

% 95 Bagil nemde) 24-27
Kuru kopma esnekligi (%) 6-10
Islak kopma eénekligi (%) 7-11
Saglamlik g/den 3,0-4,9
Gerilme dayanikliligt  ( g/ tex) 46
Kopmada uzama ( %) 6,8

% 60 Relatif nemde % 1°lik uzama 91

% 60 Relatif nemde %5°1lik uzama 52

Su absorblama 1s1s1 (cal / g ) 11,0

Ist miktan (kcal) 20




Cizelge — 3: Pamuk lifinin kimyasal 6zellikleri.

Isiga karsi dayanikliligi

(Cam arkasmdan )

Uzun stire 151k altinda dayaniklihgi azalir ve

sararir.

Asitlere kars1 reaksiyon

Sicak sulandirilmig veya soguk konsantire
edilmis asit i¢inde bozulur. Soguk

sﬁlandlnlmlg, asitlerde bozulmaz.

Alkalilere kars1 reaksiyon

Alkalilerle reaksiyonunda lifler siser

(merserizasyon). Lifler bozulmaz.

Beyazlatma maddesine

kars1 reaksiyonu

NaCl (tuz) ve peroxid ile beyazlatilir.

Organik maddelere kars1
reaksiyonu

Dayaniklidir.

Yanma deneyleri

Cok ¢abuk yanar. Yanik kagit gibi kokar.

Kullanimi ve temizleme

ozelligi

Stirtiinmeye dayaniklidir. Burusur,
havalandirma 6zelligi vardir. Nemi kolayca

ceker. Yiiksek istya dayaniklidir.




1.2.2. Yiin

Yumusakligi, esnekligi, inceligi, saglamlifi, egrilme yetenegi,
yaylanma, nem ¢ekme ve kegelesme Ozelligi bulunan degerli bir elyaftir.
Katisiksiz olarak ya da baska liflerle karigim halinde degisik amaglarla
yaygin bir sekilde kullanilir. Genellikle koyun tiirlerinden elde edilen
dogal, hayvansal lif grubuna girer. Ham yiin, yiin lifleri yiin yagi, ylin teri
ve ylin pisliklerinden olusur.

Insanligin kullandii en eski liflerdendir. Tarihi MO.4000 yillarma,
Babilliler’e kadar dayanir. Eski uygarliklarda (Mezopotamya, Misir,
Yunan...) elle egrilerek ve elde dokunarak kullanilan ylin, giin gectikge tim
diinyaya yayilmuis, teknik ve endiistriyel gelisimle beraber giinlimiize kadar
gelmistir. "

Diinyada ii¢ farkli yiin cinsi bulunur;

1-Ince yiin tipi: Merinos irkina ait koyunlardan elde edilen bu lifler
ince, yumusak, esnek ve saglamdir. Incelikleri 15-23 mikron, uzunluklari
5-12 cm arasinda degisir. Kivrim sayilar: fazladir.

2-Vasat ve Crossbreed (melez) yiin tipi: Melez yiin tipi, merinos
koyunu ile yapilan melezleme sonucu elde edilmis olup, ozellikleri vasat
yiin tipi ile aymdir. Incelikleri 24-30 mikron, uzunluklari 12-15 cm
arasindadir. Bunlara drnek olarak Cheviot, Oxford, Colombia, Panama ve

Shetland’1 verebiliriz.

1% inci Baser, a.g k., 5.67, 68.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 81.
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3-Uzun ve hali yiin tipi: Bu liflerin boyu 15 cm’den uzun olup,
incelikleri 30 mikrondan fazladir. Ucuz yiinlii kumaslar, kece, Ortil,

battaniye, hali ve kaba dosemelik kumasglarin tiretiminde kullanilirlar.”!

Cizelge — 4 : Yiin lifinin fiziksel 6zellikleri.

Yogunlugu (g/cm3 ) 1,30-1,32
% Nem ¢ekme 6zelligi (21° C’de % 65
bagil nemde) 13-19
% Nem ¢ekme 6zelligi (25° C’de % 95
bagil nemde) 22
Kuru kopma esnekligi (%) 25-45
Islak kopma esnekligi (%) 30-60
Saglamlik g/den 1,0-2,0
Gerilme dayaniklilign ~ (g/tex) 14
Kopmada uzama ( %) 42,9

| % 60 Relatif nemde % 1°’lik uzama 99
% 60 Relatif nemde %5’lik ﬁzama 69
Su absorblama 1sis1 (cal / g ) 26,9
Is1 miktar1 (kcal) 38

"! Inci Baser, Elyaf Bilgisi, 5.67, 68.
Inci Bager, a.g.k., s.120,121.

Emre Délen, Tekstil Tarihi, istanbul, M.U. Teknik Egitim Fakiiltesi Yaym No.92/1,

1992, 5.124,125,126,127.

Burkhard Wulfhorst, Tekstil Uretim Yontemleri, Tiirkgesi: Ali Demir, Ahmet Refah

Torun, Istanbul, 2003, s.27.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 81, 100.
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Cizelge — 5 : Yin lifinin kimyasal 6zellikleri.

Isiga kars1 dayaniklilig:

(Cam arkasindan )

Uzun siire 151k altinda dayaniklilig: azalir ve

boyama 6zelligini kaybeder.

Asitlere karsi reaksiyon | Sicak siilfirik asitte bozulur. Diger asitlere
kars1 dayanikhidir.

Alkalilere kargt Alkalilerden etkilenir, Hafif alkalilerde bile

reaksiyon kegelesir.

Beyazlatma maddesine | Peroxid ve SO, agartma maddeleri ile

kars1 reaksiyonu beyazlatilir.

Organik maddelere karg1 | Dayaniklidir.

reaksiyonu

Yanma deneyleri

Yavag yanar, ¢abuk soner. Yanik sag, tirnak
kokusunu verir. Geride sisik, ufalanir kiil
birakir.

Kullanimi ve temizleme

szellii

Stirtinmeye dayaniksizdir. Az burusur. Az
hava gegiricidir. Nemi iyi alir. Yavag verir.
Bazlara dayaniksizdir. Kuru sicakliktan zarar

gOrtr.
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1.2.3. ipek

Dogal ipek, Bambyx mori adl1 bir kurtgugun larva devresini gegirmek
icin 6rdiigii kozadan elde edilir. Hayvansal kaynakli bir elyaf olan ipek,
ipek boceginin salgiladig cift iplikg¢ikli, ince, saglam, esnek, parlak, telsi
bir maddedir. M.O. 2600 yillarinda Cin’de iiretilmeye baslanmstir. Cinliler
M.S. besinci yiizyila kadar ipek liretimini saklamiglardir. Fakat bu
tarihlerde Bizansli iki rahip ipek bdcegi yumurtalarin1 bastonlar: iginde
Cin’den kagirarak Anadolu’ya getirmiglerdir. 1850-1900 yillar1 arasinda
Anadolu’da ipek iiretimi en parlak donemini yasamugtir. 1900’11 yillarda
gelenlbir hastalik sebebiyle iiretim biiyiik 6l¢lide azalmistir. Giintimilizde az
da olsa basta Bursa olmak tizere iilkemizde gesitli yerlerde ipek {iretimi
yapilmaktadir. Ayrica ipek; elde edilmesi zahmetli olugu ve ftretildigi
bolgelerin kisithi olusu sebebiyle pahali bir dokuma maddesidir.

Ipek bocegi kozasiu drmek i¢in iki tiir salgl bezinden iki farkli yapida
salg1 yapar. Bu bezlerden ipek elyafinin esasini olusturan ‘fibroin’ proteini
salgilanur. Ikinci bezden gelen ‘serisin’ proteini fibroin’i digtan kaplar. Bu
salg1 havada sertlesir. Hayvan kozay: Grerken 8 rakamina benzer hareketler
yapar. ilk salgilanan kisim kozanin digidir. Igteki kisimlar ise diga gore
daha ince ve diizenlidir. Kozadan elyaf elde etmek igin, bocegin kelebek
haline gelmeden oldiiriilmesi gerekir. Bir kozadan 1000-3000 m kadar
filament elde edilir. Uzerinde serisin bulunan bu filamente ‘ham ipek’ ad:

verilir.'?

12 Inci Bager, Tekstil Teknolojisi, s.149,150.
Inci Baser, Elyaf Bilgisi, 5.90,91,92.
Burkhard Wulfhorst, a.g.k., s.31,32.

Elvan Anmag, a.g.k., s. 113, 122.
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Cizelge — 6 : Ipek lifinin fiziksel 6zellikleri.

Yogunlugu (g/cm’ ) 1,34 -1,37
% Nem ¢gekme 6zelligi (21° C’de % 65

Bagil nemde) 9-11

% Nem ¢ekme 6zelligi (25° C’de %90

Bagil nemde) 20

Kuru kopma esnekligi (%) 13-25
Islak kopma esnekligi (%) 25-30
Saglamlik g/den 2,5-5,0
Gerilme dayanikliigr  (g/tex) 39
Kopmada uzama ( %) 23,4

% 60 Relatif nemde % 1°lik uzama 84

% 60 Relatif nemde %5°1ik uzama 52

Su absorblama 1s1s1 (cal / g ) 16,5
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Cizelge — 7 : Ipek lifinin kimyasal 6zellikleri.

Is18a kars1 dayanikliligi

(Cam arkasindan )

Uzun stire 151k altinda dayaniklilig: azalir ve

boyama 6zelligini kaybeder.

Asitlere kars1 reaksiyon | Sicak siilfirik asitte bozulur. Diger asitlere karg:
daha az dayaniklidir.

Alkalilere kars: Alkalilere karg1 ylinden daha dayaniklidir.

reaksiyon . '

Beyazlatma maddesine |Peroxid ve SO, agartma maddeleri ile

karsi reaksiyonu beyazlatilir.

Organik maddelere kars1 | Dayaniklidir.

reaksiyonu

Yanma deneyleri

Dogal ipek yavag yanar ve hayvani bir koku

| brrakir. Kiilii biraraya toplanir.

Kullantmi ve temizleme

Ozelligi

Stirtlinmeye dayaniklidir. Burusur. Hava
geciricidir. Nemi ¢abuk ¢eker, ¢cabuk verir.
Bazlara kars1 dayaniksizdir. Kuru sicakliktan

zarar gormez.
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1.2.4. Keten

Keten bitkisi, tohumu ve lifi igin yetistirilir. %40-45 yag iceren
tohumundan, boyacilikta kullanilan bezir yagi elde edilir. Yagi alinan
tohumlardan kalan kiispe, hayvan yemi olarak kullanihr.

Diinya {iretiminde %70 ile Rusya ilk sirada yer alir. Ardindan %20 lik
bir payla Polonya ikinci siradadir. Daha sonra, Fransa, Belgika, Kuzey
Irlanda ve Romanya gelir. Tirkiye‘de de keten sadece Karadeniz
Bolgesi’nde yetistirilir. Ama kalitesi yliksek degildir. Fransiz keteni
parlakligi, Irlanda keteni ise beyazhigy ile tinliidiir. Ortalama bir metre
boyunda, ince uzun yaprakli, parlak kahverengi tohumlu, y1llik bir bitkidir.
Nemli havay: sever. Lifinden ve yagindan yararlamlacak keten bitkileri
bazi farkliliklar gosterir. Lif keteni uzun ve ince; yag keteni ise kalin ve

kisadir.'?

13 Emre Délen, a.g k., 5.105,106.
Inci Bager, a.g k., 5.47,48.
Inci Baser, Tekstil Teknolojisi, s.103.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 55, 66.
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Cizelge — 8: Keten lifinin fiziksel dzellikleri.

Yogunlugu (g/cm’) 1,5

% Nem ¢ekme ozelligi (21° C’de %0 65 | 18

Bagil nemde)

Kuru kopma esnekligi (%) 1,8

Islak kopma esnekligi (%) 2,2

Saglamlik g/ den Kuru halde; Islak halde;
3,5-5,5 6,5

Gerilme dayaniklilign  (g/tex) 55

Kopmada uzama ( %) 3,0

% 60 Relatif nemde % 2’lik uzama 70

% 60 Relatif nemde %5°lik uzama -

Su absorblama 1s1s1 ( cal / g ) 13,0
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Cizelge — 9: Keten lifinin kimyasal 6zellikleri

Isiga kars1 dayaniklilig:

(Cam arkasindan )

Uzun siire giines altinda dayanikliligini

kaybeder.

Asitlere karst reaksiyon

Sicak sulandirilmis veya soguk konsantire
edilmis asit iginde bozulur. Soguk sulandirilmig

asitlerde bozulmaz.

Alkalilere karg1 reaksiyon

Alkalilerle reaksiyonunda lifler siger. Lifler

bozulmaz. NaOH ile kotonizasyon iglemi

uygulanir.

Beyazlatma maddesine  |Iyi bir beyazlik tek bir islemle elde edilmei,

kars1 reaksiyonu birka¢ asama gerektirirr NaClO sodyum
hipoklorit, hidrojen peroksid, sodyum klorit
reaktiflerinden biri ile beyazlatilir.

Organik maddelere karsi | Dayaniklidir.

reaksiyonu

Yanma deneyleri

Yakildiginda parlak alevle yanarak kagit

kokusu verir.

Kullanimi ve temizleme

ozelligi

Nem ¢ekme 6zelligi oldukea iyidir. Parlak ve
diizglin ylizeyli oldugundan kir tutmaz. Serin
tutmasi bakimindan yazlik giysilerde tercih

edilir.
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1.2.5. Jiit

Pamuktan sonra diinyada en fazla tiretilen ve bitkisel elyaf olan jiit,
tropik bolgelerde yetigir. Anavatan1 Hindistan’dir.

Bir yillik bir bitki olan jiitiin gévdesinde demetler halinde lif hiicreleri
bulunur. Lif uzunlugu 18 — 25 cm’dir. Yapisinda % 60 — 64 seliiloz, % 20
linyin ve % 5 pektin bulunur. Rengi saridan acik kahverengiye gider.
Esneklik 6zelligi oldukca azdir. Nem ¢ekme 6zelligi fazladir. Dayaniklilifs
keten ve kenevirden daha diigiiktiir.

Diinyada tiretilen jiitiin ¢oguniugu cuval, 6rtii kumaglari, ip ve sicim
yapiminda kullanilir. Cok ucuz olarak elde edildigi i¢in dayaniksiz olmasi

sorun yaratmaz.14

1.2.6. Kenevir

Lifi ve tohumu icin yetistirilen kenevir bitkisine kendir de
denilmektedir. Yillik bir bitki olan kenevir bitkisi disi ve erkek olmak tizere
iki tiptir. Disi kenevirlerde dallarin ug yapraklarinda bulunan salg: tiyleri,
yapigkan ve kendine 8zgii kokusu olan etkili bir madde salgilar. Bu madde
esrar olarak da bilinir. Cannabis sativa tiriindeki kenevir lifi i¢in
tiretilirken, Cannabis indica ( Hind keneviri) tiirliniin esrar orani1 daha fazla

oldugu i¢in iiretimi devlet kontroliindedir.

 Inci Bager, Tekstil Teknolojisi, s.112.
Inci Bager, Elyaf Bilgisi, s.54.
Emre Délen, a.g k., s.120,121.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 76, 77.
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Kenevir {iretimi diinyada Hindistan, Cin, Macaristan, Polonya,
Yugoslavya ve Italya’da yapilir. Tiirkiye’de de Kastamonu, Unye, Fatsa,
Malatya ve Urfa dolaylarinda yetistirilir.

Lif hiicreleri ketende oldugu gibi kabuk kisminda demetler halindedir.
Her lif demetinde 30 — 50 lif hiicresi bulunur. Lif uvzunlugu 40 — 45
mm’dir. % 78 seliiloz, % 9 linyin ve pektin’den olusur. Linyin oram
ketenden daha fazla oldugu i¢in, lifleri daha kabadir. Parlak sar1 veya esmer
renklidir. Genellikle sicim, halat ve urgan yapiminda; yelken, cadir bezi ve

cuval seklinde kullanilir.”

1.2.7. Yapay ( Kimyasal) Elyaf

Ipekbdceginin ipek iiretimine benzer sekilde, polimer maddelerin elyaf
haline doniigtiiriilmesi ile elde edilen tekstil hammaddelerine “ yapay
(kimyasal) elyaf” denir. Dogada bulunan fakat dogal olarak lifli yapiya
sahip olmayan seliloz ve protein esasli maddelerin, eriyik ya da
cozeltilerinden lif cekme yontemiyle elde edilir.

Bir filamentin, ipegin olusumuna benzer sekilde yapiminin tasarlanmasi
1664°te Ingiliz dogabilimcisi R. Hooke tarafindan ortaya konmusgtur. Fakat
bu ¢aligmalardan bir sonug alinamamistir. Yapay elyaf yapinu ile ilgili ilk
adim 1855°te Isvecli kimyager G. Audemars’in seliiloz nitrat1 kegfetmesi

ile atilmigtir. Bu konu {izerine yapilan bir ¢ok aragtirma ve deneme

15 Inci Bager, Tekstil Teknolojisi, s.111,112.
Inci Bager, Elyaf Bilgisi, s.53.
Emre Dolen, a.g.k., s. 109-118.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 66, 70.
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Chardonet tarafindan sonuglandirilmigtir. Calismalar sonucu 1890°da ilk
yapay elyafin sergilenmesinden sonra bu alandaki ¢aligmalar ilerlemis ve
gilinlimiize kadar gelmigtir.

Yapay elyaf, hammaddesinin kaynagma gore iki ana siufa ayrilir.
Dogal polimerlerden bazi kimyasal ve fiziksel yontemlerle elde edilen elyaf
tiirlerine “rejenere elyaf”, sentez yoluyla ele gegen polimerlerden aymi

yontemlerle elde edilenlere de “sentetik elyaf” denir.'®

1.3. Boyarmaddeler ve Boyama

M.O. 50001erde dokumanin baslamasiyla dokunan kumaglarin
boyanmas: istegi ortaya c¢ikmus ve bilyiik bir olasilikla bu amagla
pigmentler denenmistir. Ancak, elyaf ylizeyine mekanik olarak tutunan
pigmentler, yikama ve siirtlinme ile kolaylikla ¢iktigindan basarili
olunamamustir. Bitkilerdeki ilk boyarmaddelerin kullanimina Tung Cagi
baglarinda  rastlanmistir. Bu dénemde boyamanin, dogadan toplanan
bitkilerin ¢igeklerinin suyla ekstrakte edilerek dogrudan elyafa aktarma
bi¢giminde oldugu varsayilmaktadir. Bu tiir bir boyama ise suya ve 1518a
kars1 dayanikli olmadifindan gercek anlamda bir boyama sayilamaz.

Gercek anlamda dogal boyamacilik ise; M.O. 2000 dolaylarinda

16 Inci Baser, Tekstil Teknolojisi, s.163,164.
Inci Bager, Elyaf Bilgisi, s.101,102.
Atila Ergiir, a.g k., 5.295.
Elvan Anmag, a.g.k., s. 123, 128.
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Hindistan'da mordanli boyamanin bir rastlantt sonucu bulunmasiyla

baglamistir."”

Diinyadaki teknolojik gelismelerle birlikte, XIX. Yiizyilin ikinci
yarisinda ilk sentetik boyarmaddeler bulunmasiyla, dogal boyarmaddelerin
kullanimi git gide azalmigtir. XX. Yiizyilin basinda ise dogal
boyarmaddelerin kullanimi neredeyse tamamen ortadan kalkma noktasina
gelmigtir.

Boyama hem dogal hem de sentetik olarak yapilmaktadir. Ozelliklerine
gore gesitli gruplara ayrilir. (Cizelge-10) Tarihi tekstillerde kullanilanlar
ise dogal boyarmaddelerdir. Bunlarin verdigi renkler, kullanilan

boyarmadde kaynagina gore cesitlilik gosterir. (Cizelge — 11, 12)

17 Recep Karadag, “Research on the Dyes in Historical Textiles in Museums of
Istanbul” Arts of Asia, vol 32, number 2, 2002, p. 134-139. '

Harald Bohmer, and Recep Karadag, “New Dye Research on Palmyra Textiles”, Dyes
in History and Archaeology, Edenburg, 17-24 October 2000, Dyes in History and
Archaeology 19, 2003, p.121-125.

Recep Karadag, “Tiirk Hali, Kilim ve Kumaglarda Kullanilan Dogal
Boyarmaddeler”,Ans,Y1l:1, Sayi: 2,1997,38-51.
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Cizelge — 10: Boyarmaddelerin boyama ozelliklerine gore siniflandiriimasi

BOYAR MADDELER

DOGAL BOYA
(Boyama Yontemine Gore)

SENTETIK BOYA
(Boyama Qzelliklerine Gore)

> Bazik

» Direk Boya

> Kiip Boya > Asit
> Mordanli Boya > Inkisaf
Once Mordanlama Sonra
Boyama » Direk
Once Boyama Sonra
Mordanlama > Metal Kompleks

Mordanlama ve Boyama
Birlikte

» Krom

> Reaktif

> Kiip
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Cizelge — 11: Hayvansal kdkenli dogal boyarmaddelerin mordanlarla

verdigi renkler
Boyarmadde kaynag Mordan iyonu Renk
Kosinil Al Kirmizi
(Dactylopius coccus Costa Fe Mor
Lak
(Kerria lacca Kerr) Al Kirmizi
Polonya kermesi
(Porphyrophora polonica 1..) Al Kirmizi
Ararat kermes
(Porphyrophora hameli Brandt) Al Kirmizi
Kermes '
(Kermes vermilio Planch) Al Erguvan rengi
Purpur veya peliga
(Murex brandaris)
(=Bolinus brandaris 1.) Mor
Purpur veya peliga
(Murex turunculus)
(=Xexaplex trunculus L.) Mor

Cizelge — 12: Bitkisel kékenli dogal boyarmaddelerin mordanlarla verdigi

renkler
Boyarmadde kaynag Mordan iyonu Renk

Stitlegen Al3+
(Euphorbia rigida L.) Sar1
Stitlegen
(Euphorbia biglandlose 1.) Sar
Kantaron
(Hypericum empetrifolium L.) Sari
Nane
(Mentha longifolia 1..) Sar
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Cizelge — 12 : (devanmm)

Boyarmadde kaynag Mordan iyonu Renk
Kizil agag Al3+ Sar1
(Alnus glutinosa L.) Fe Siyah
Koyun otu
(Agrimonia eupatoria L.) Al Sar1
Solucan otu
(Tanacetum vulgare 1..) Al Sari
Filipenddula ulmaria L. Sar1
Cehri
(Rhamnus petiolaris Boiss) Al Sar1
Ala cehri (Kor diken)
(Rhamnus oleoides 1..) Al Sar1
Muhabbet cicegi
(Reseda luteola 1..) Al Sar
Beyaz papatya
(Anthemis chia L.) Al Sar1
Boyaci katirtirnag:
(Genista tinctoria L.) Al Sar1
Ada gay1
(Salvia teriloba 1..) Al Sar1
Sar1 papatya
(Anthemis tinctoria 1..) Al Sar1
Hayit
(Vitex agnus-castus L.) Al Sar1
Yiiksiik out
(Digitalis purpurea L..) Al Sar1
Sigirkuyrugu cesitleri
(Verbescum gesitleri) Al Sar1
Safran
(Crocus sativus L.) Al Sar1
Karamuk
(Berberis vulgaris 1..) M.siz Sar1
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Cizelge — 12: (devanu)

Boyarmadde kaynag Mordan iyonu Renk
Karamuk
(Berberis crataegine DC.) M.siz Sar1
Zerdecgal
(Curcuma longa L.) Al Sari
Olmez ¢igek
(Helichrysun graveolens Bieb). Al Sar1
Labada
(Rumex gesitleri) Al Sar1
Gence
(Datisca cannabina L.) Al Sari
Kokboya Al3+ Kirmizi
(Rubia tinctorum 1..) Fe2+ Mor
Sumak
(Rush coriaria 1..) Fe Siyah
Boyact sumag
(Cotinus coggyria Scop.) Al Turuncu
Barut agaci
(Frangula alnus Miller) Al Sari-kahve
Kina
(Lavsonia inermis 1.) Al Sari-turuncu
Ceviz kabugu
(Juglans regia 1..) M.siz Kahve rengi
Maz1 Gobalag:
(Quercus macrolepis) Fe Siyah
Mese palamudu
(Quercus aegilops 1..) Fe Siyah
Punica granatum L. Fe Siyah
Indigofera tinctoria L.
Civit out Mavi
(Isatis tinctotia L. M.siz Mavi
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2.DOKUMA KUMASLAR

Dokuma kumaglar, ¢ozgii ve atki ipliklerinin 90 ° lik ac1 ve belirli
diizenlerde kesismeleri yoluyla, ¢ift iplik sistemiyle kumas olusturma

yontemidir.

2.1. Dokumacihik Tarihi

Dokumacilifin nerede ve nasil bagladigi tam olarak bilinmemekle
beraber, bir grup dokumaciligin kdkeninin ylin oldugu ve Orta Asya’da
dogdugu fikrini savunurken; diger bir grup da keten ve pamugun Snemini
diigtinerek Misir’da basladigini kabul etmektedirler. Asya’da MO 3000,
Misir’da 2400, bagka bir sonuca gore Orta Asya’da 2300’de basladig:
diistiniilmektedir.'®

Neolitik déneme ait olan ve karbonlagmig sekilde bulunan en eski
dokuma kumas kalintilarina yurdumuzda yapilan kazilarda rastlanmugtir.
Hindistan’da yaklasik 5000 yil oncesine ait giimils vazolarn iginde

pamuklu dokuma pargalari bulunmugtur. Eski Misir’li rahiplerin keten

1% Giinay Atalayer, “Anadolu’da Yasayan El Dokumaciligr”, Ev Tekstili, S.13, Haziran
1997, 8.37.

Giinay Atalayer, “Anadolu Dokumaciliginda Egirdir’in Yeri Uzerine”, 3. Ulusal
Tiirk El Dokumalarina Yaklagim ve Sorunlars Sempozyumu, 17-18 Mayis 2000,
Konya, s.2.

N. Rengin Biiken, “Anadolu Kokenli Arkeolojik Tekstiller, Teknik Coztimlemeleri,
Konservasyonu ve Anadolu Kilim Dokumaciligina Bir Oneri Catalhdyik” ”, Tiirk
Diinyasi Kiiltiir ve Sanat Sempozyumu, SDU, Isparta, 2000, s.341.

Macide Goniil, “Eski Dokumacihk ve Yurdumuzda Gelisimi”, 1. Tiirk Folklor
Arastirmalan, Istanbul, 1967, s.217.
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giysilerinin oldugu ve Cinliler’in Isa’nmin dogumundan 6nce ipekli
giydikleri bilinmektedir. Misir’da MO 1346 yilmna tarihlenen
Tutankamon’un mezarinda 2 metre eninde ve 7 metre boyunda bir keten
kumas bulunmustur. Bundan iki yliz yi1l sonrasina ait 3. Ramses’in
mezarinda 1,5 metre eninde ve 8,5 m boyunda bir yiinli kumag
bulunmustur.”

Cesitli kazilarda ortaya cikarilan buluntular dokumaciligin biiytlik
olasilikla Anadolu’da ortaya ¢iktigini gostermektedir. 1962 yilinda yapilan
Catalhdyiik kazilarinda MO 6000 yilina ait dokuma pargalar tarihin en eski
dokumalari olarak benimsenmektedir. 1937°de Mersin civarinda yapilan
kazilarda, 1957°de Tokat FErbaa’da bulunan kirmanlar, Denizli
Beycesultan’da, Bogazkdy Hitit tabakalarinda ortaya ¢ikan tezgah
agirliklari, Anadolu dokumacilifinin 6nemli kanitlann olarak kabul
edilmektedir. 1993 yilinda Ergani — Cayonii’'nde yapilan kazilarda bulunan
keten pargasi ise bu tarihi daha geriye gotiirerek, Anadolu dokumacilik
tarihini MO 6500 olarak belirlemistir. Tiim bu bilgiler Anadolu
dokumaciligimmin giiniimiizden 8500 yil Onceye kadar gittiginin bir

gostergesi olabilir.?’

! Emre Délen, a.g.k.,s. 275.
Oktay Aslanapa, “Kumas Sanati”, Tiirk Sanaty, 1-2, Ist. Uni. Ed. Fak. Yay., 1984,

s.358.
20 Giinay Atalayer, Anadolu Kumas Sanatinin Diinii ve Bugiinii, 21.yy. Vakfi Yay.,
1992, Istanbul, s. 41-72.

Giinay Atalayer, “Anadolu’da Yagayan El Dokumacilif1”, a.g.y., s.37.

Giinay Atalayer, “Anadolu Dokumaciliginda Egirdir’in Yeri Uzerine”, a.g.y., s.2.

Macide Goniil, a.g.m., s.217.
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Ankara Arkeoloji Miizesi’ndeki Catalhdyiik dokuma pargalari, Istanbul
Arkeoloji Miizesi’ndeki MS 4 — 6. yiizyila tarihlenen kopt™ kumaglari,
Avrupa Miizeleri’nde bulunan Selguklu kumaglart bilinen en eski kumasg
pargalaridir. Londra Victoria & Albert Miizesi’'nde bulunan 11. yiizyila ait
ipek kumas par¢asi, Konya Mevlana Miizesi’ndeki 15 giysi, 15. yiizyildan
itibaren tarihlenmis Osmanli padisah kaftanlarinin bulundugu Topkap:
Saray Miizesi’ndeki Tiirk kumag ve kadifeleri kolleksiyonu, Atina Benaki
Miizesi’ndeki Tiirk kumas ve kadifeleri, dokumacilik tarihi ve Anadolu
dokumacilign hakkindaki bilgilerimizin Onemli belgeleri ve gorsel

malzemeleridir.?!

2.2. Tarihi Dokuma Kumaslarin Yapilarma Gore

Simiflandirilmasi

Anadolu, tarihsel siire¢ i¢inde tekstil agisindan zengin dogal kaynaklara
sahip olmustur. Ayrica Anadolu, cografi konumdan 6tiirii tarih boyunca

* Kopt Kumaslar: Eski Misir’da dokunan bir tiir keten kumag. Bu basit dokumalar
cogunlukla bezayagi ve bezayag: ile birlikte kullanilan ¢dzgti ripsidir. Bu
kumaslarin ¢ogu ¢izgilidir ve ¢izgiler atki yoniindedir. Bu kumaslardaki desenler
dokuma teknigiyle (hav ve kilim teknigi) ya da kumas {izerine igleme teknigiyle
uygulanmgstir. Onceleri geometrik ve tek renk olan desenler, sonralari bitki,
hayvan ve insan figiirleriyle siislii gok renkli bir sekilde gortilmektedir.

21 Giinay Atalayer, “Anadolu Dokumaciliginda Egirdir’in Yeri Uzerine”, s.2.
Oktay Aslanapa, a.g.k., s.358.
Sahin Yagan, “ Tiirk E1 Dokumacihg ”, 1978, Istanbul, 5.212.
Fahri Dalsar, “Tiirk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa’da Ipekgilik”, I. U.
Y. N: 856, Sermet Matbaast, Istanbul, 1960, 5.25-64.
Nurhan Atasoy, Ipek, TEB iletisim Yaymncilik A.S., 2001, s. 240-253.
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onemli ulasim, ticaret ve kiiltiir akimlarinin tam ortasinda bulunmustur. Bu
sebeplerden dolay: uygarliklar besigi Anadolu’da dokumacilik geleneginin
kokli geemisi bilinmekte ve gliniimiizde de geliserek stirmektedir. Dokuma
kiiltiirtinlin ¢ok yaygin oldugu Anadolu’da hemen hemen her 1il, ilge ve
koyde bir dokuma tirline rastlamak olagandir. Bu ylizden dokuma kumaglar
belirli tekniklerle olusturulmalarina karsin sonsuz gesitlilik gosterirler.

Bugiine kadar olan kumas kayitlarinin kisa ve yetersiz olusundan dolay:
tarihi dokuma kumaslarin isimlendirilmesi ve smflandiriimasinda
glicliikler ¢ekilmistir. Baza ‘kumaslar dokunduklar1 yere gore (Halep
kumagi, Bursa kumasi...) siniflandirilabilirken, bazilarina da dokuma
tekniginden gelen oOzellikten dolayr isim verilerek (kirkkalem)
smiflandirildig1 goriilmiistiir. Bazilar1 renklerine gore (alaca), bazilar
desenlerine gore (¢ubuklu, benekli, hareli), bazilar1 dokuyanin ustanin
adina gore (Haci Ali bezi, Riistemi atlasi) veya teknik ada gore
adlandirilmis ve simflandimlmustir.? Biitiin bu farkli gruplamalara karsin
dokuma kumaslarin ortak 6zelliginin, yapisal oldugu goriilmektedir.

Ote yandan dokumalarmmizin bir kismi gegmisten bugiine iiretimini
yitirmig, miize ve koleksiyonlarda yerini almugstir. Diger bir kismi ise

varligini stirdiirmekte ve giiniimiizde de halen kullanilmaktadir.

22 Glinay Atalayer, “Anadolu Dokumaciliginda Egirdir’in Yeri Uzerine”,, 5.2-3.
Hiilya Tezcan, “Atlaslar Atlas1”, Yap: Kredi Koleksiyonlari-3, s. 9-55.
Emre Délen, a.g.k., s.537-554.
Fikret Altay, « Tiirk Kumaglar1”, Sanat Diinyamiz, yil:1, say1:1, Y.K.Y, May1s 1974,
s. 13-17.
Fahri Dalsar, a.g.k., s.25-64.
Yasar Yiicel, “ Es’ar Defteri (1640 Tarihli) , Tiirk Tarih Kurumu Basimevi,
Ankara, 1992, s. 27-171.
Mine Esiner Ozen, “ Tiirkce’de Kumags Adlar1”, Tarih Dergisi, say1: 33, Mart
1980/81, s. 291- 340.
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Oncelikle incelemeye alinmasi onerilenler  giiniimiizde {iretimi
yapilabilen veya kullanilanlardir. Bu kumaslar i¢in yapilacak hammadde,
teknik ve boyarmadde analizleri, gelece§e miras birakma, aragtirma
yapanlar icin 6rneklerin dogru taminmasi ve yeniden liretimin giindeme
gelmesi agisindan Onemlidir. Bu analizler, hem diger ¢aligmalara yarar
saglayacak bilimsellikte olmali hem de yeniden tiretimi saglayacak teknik
ayrintilar1 igermelidir.

Konuya bu agilardan bakildiginda smiflandirma konusunda tarihsel
dokuma kumaglar1 {retildigi hammaddeye ya da yapilarina gore
smiflandirmak daha dogru bir baglangic sayilabilir. ( ¢izelge-13).

Tarihi dokuma kumaglar iiretildikleri hammaddeye gore 3’e ayirmak
anlamli goriilmektedir; Ciinkii yapilacak analizlerde hammadde 6nemli bir
belirleyicidir.

'1- Pamuklu dokumalar: Bu grup icinde en ¢ok adi gecenler; bogasi,
kirpas, alaca, bez, mendil, beledi, dimi, yemeni, tiilbent, basma, ¢it,
yazmadir.

2- Yiinlii dokumalar: Bu tiir dokumalarin baginda ¢uha, aba, sof ve
sallar gelir. Kege ise bir dokuma tiirli olmayip, yinlerin islatilip,
doviilmesiyle elde edilen bir ylinlii ¢esididir.

3- Ipekli dokumalar: 14. yiizyildan itibaren ipekgiligin Bursa’da
yapildigy bilinmektedir. Ipekli dokumacilikta difer merkez ise
Istanbul’dur. 16. ylizyilda Istanbul ve Bursa’daki atélyelerde saray
icin dokunan litkks kumaglar iretilmigtir. Yalniz ipek dokumalar
pahali bir lirlin olmasina ragmen, dokuma ipligine altin ve giimiis tel

eklenerek giizellik ve maliyet yiikseltilmistir. 16. ylizyildan itibaren
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bilinen baslica ipekli dokumalar; tafta, vala, biirlimciik, canfes, atlas,
kutnu, ¢itari, diba, hare, kadife, ¢catma, kemha, seraser, serenk, sib,
abani, selimiye, savai, futa ve Buhara isi olarak da tanman ikat
teknigindeki kumaslardir.®
Dokuma kumaglar iplik sistemlerine gore incelendiginde;

o Tek katlilar

e Takviyeliler (atki — ¢dzgii)

o Cift ylizliiler (atki — ¢bzgii)

e (CiftKatlilar

e Karigik yapililar ( Havli kumaglar ; - kadifeler, havlular)

olarak siniflandirilabilir. (Cizelge- 13 a)

% Hiilya Tezcan, a.gk., s.19-35.
Fahri Dalsar, a.g.k., s. 25-64.
Emre Délen, a.g.k., s.537-554.
Mine Esiner Ozen, a.g k., 5.291-340,
Sahin Yagan, a.g.k., s. 212,
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Cizelge — 13: Tarihi dokuma kumaglarin yapilarina gére siniflandiriimasi.

TARIHI DOKUMA KUMASLAR

Tek
kath

Bilesik

Yapih

Kanrsik

Takviyeli

Cift Yiizli

Cok Kath

Cozgii | Atk

Cozgli | Atk

Yapih

Gelismis
Yapih

Diiz;
Biikiilii bez
Potlu garsaf
Savan
Cacalin
Desenli;

Damask

Beledi

Ustufa

Kadife
Catma

Cizelge — 13 a) : Tarihi dokuma kumaglarin iplik sistemlerine gore

siniflandirilmasi.

Iplik Sistemlerine Gére Kumaslar

Tek cizgii Cok Cozgii Tek ¢cozgii Cok cozgii Gelismis
tek atki Tek atki Cok atka Cok atka yapili
Tek katli Cozgl takviye |Atki Takviye |Hem ¢bzgl  |havlular
hem atki kadifeler
takviye
Cozgl cift Atki cift astarli
ylzlisi ylzlis cift kath
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Ayrica Halk Dokumalarn ve Saray Dokumalari olarak da genel bir

siniflama yapmak olanaklidir.

Bunlarin yani sira dokuma kumaglar ile ilgili soyle bir simflandirma da

yapilabilir;

Cizelge — 13 b) : Tarihi dokuma kumaslarin simiflandirilmasi.

Dokuma Kumaglar

Diiz Kumaglar

Desenli Kumaglar

El Desenli

Arm{r Desenli

El Cekmeli- Jakarl

ehram,
tiziimlii bez vb.
peskirler
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Resim — 5 : Ipek ve pamuk, Uskiidar ¢atmas: yastik yl'izii.28

Resim — 6 : ipek ve pamuk atlas dokuma.”

2 a.gk.,s. 265.
29 a.g.k.,s. 238.
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Resim — 16: Ipek, Elaz1 §ib’i.*

¥ agk.,s. 114.
¥ agk.,s. 69.
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Resim — 18: Ipek, atlas.*!

0 agk.,s. 268.
4l a.gk.,s. 122,
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3. TARIHI KUMASLARIN BOZULMA SURECI

Tekstil elyafi organik yapiya sahip oldugu i¢in tretildigi andan itibaren
bozulmaya baslar.

Tekstil objelerinin dogal yaglanma siirecini; malzemenin {retim
teknolojisi, elyaf tiirli, kullanilan siisleme 6gelerinin niteligi gibi yapisal
ozellikleri belirler. Olumsuz ¢evre ve insan faktorleri ise bu siireci
hizlandiran unsurlardir. Eserin dogasindan kaynaklanan bozulmalarm
oniine gecebilmek veya bu siireci yavaglatabilmek ancak bu iki faktériin
kontrol edilmesi ile miimkiindiir. Cevre faktdrii bagil nem, sicaklik, 151k,
kirlilik, asidik ortam gibi tiim ¢evre etkenlerini kapsar. Eserlerde 6zellikle
fiziksel tahribata yol acan insan faktorii ise, objelerle direkt temasi olan
kisilerin, yaptiklar1 ise gereken Ozeni gbstermemeleri, islemler igin yeterli
zaman ayirmamalarl veya uyulmasi gerékeﬁ giivenlik snlemlerini

almamalari gibi kusurlu uygulamalardan kaynaklanur.

3.1. Isik

Giin 1s18inda ve fliloresan lambalarda yliksek oranda bulunan mor
otesi (UV, ultraviole) 151 organik eserler, boyalar ve pigmentler tizerinde
yogun tahrip edici bir dzellige sahiptir. Renklerde solma ve elyaf yapisinda
bozunup pargalanmaya neden olan UV 1511 objelerin biinyesinde kimyasal
degisime neden oldugu icin tekstil malzemeleri agisindan zararlidir. “Akkor

flamanli (tungsten) lambalar, ortamin 1sisim arttiran kizilstesi (IR, infrared)
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isinimi  yiiksek oranda yaymakla birlikte olduk¢a diigiik bir miktarda
mordtesi 1gimim igerirler. Bunun yaninda insan géziiniin algilayabildigi
1sinim (aydinlik) da, 1s1k seviyesi ve malzemenin 1518a maruz kalma siiresi
ile orantili olarak bozulmalara yol agar. Hem dogal hem de yapay 1518in
etkileri renk degisimi, kirlganlik, sararma veya dokularin zayiflamasi
seklinde zetlenebilir.”*

Biitiin frekanslar1 kapsayan 1gima dizisine elektromanyetik spektrum adi
verilir. (Sekil:1) Insan gozii tarafindan dogrudan algilanan elektromanyetik

1s1maya 1§12k adi verilir.

Sékil — 1 : Elektromanyetik spektrum®

*2 Nil Baydar, “Miizelerdeki Organik Eserler Hangi Kogullarda Depolanmali ve Eserlere
Nasil Muamele Esilmelidir?”, 5.Miizecilik Semineri Bildirileri, Istanbul, 2901 , 8.107.
* Emre Dolen, “Reprodiiksiyon Kimyas: ”, M.U. T.E.F. Yaym No:94/11, istanbul,
1994, s.7.
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Uluslararas: aydimlatma birimi lux” tiir. Konservasyon agisindan
tekstiller i¢in aydinlatma degerinin 50 liix’ten daha fazla olmamasi
savunulur.

Isiga c¢ok duyarli olan tekstil malzemeleri karanlik depolarda
saklanmali, kisa silireler disinda 1s1§a maruz birakilmamalidir.
Aydinlatmada kullanilan 11k kaynaginin UV ve IR degerleri ile aydinlatma
stiresine dikkat edilmelidir. Eserler direkt 1g1iktan her zaman uzak tutulmals,
zaman  zaman  kullanilabilecek  tarzda  suni  1siklandirmadan
yararlanilmalidir. Fakat suni 1518in da tekstillere zarar verdigi
unutulmamalidir. Zararl isinlar1 absorblayan filtreler kullanitmalidir ve bu

filtre hangi siklikla degistirilmesi gerekiyorsa o siklikta degistirilmelidir.**

3.2. Sicakhik ve Bagil Nem

Yiiksek sicaklik kimyasal reaksiyonlart ve bozulma siirecini hizlandiran
bir etkendir. Ortam kosullar1 arasinda sicaklik, en énemli bozulma nedeni

olarak diiglintilse de, aslinda bozulmaya katkisi, nem diizeyini etkiledigi

* Lux: Uluslararas: Birimler Sistemi’nde ( SI) aydinlatma birimidir. Bir lux (Latince’de
151k) , 1 liimenin, 1 m?’lik alan tizerinde esit bicimde dagilmasiyla saglanan aydingatma
miktar1 olarak tanimlanir. Bir lux ayni zamanda, 1 mumluk nokta bigimindeki bir 1s1k
kaynaginin 1 m uzaginda bulunan bu ylizeyin biitlin noktalarindaki aydinlatma
miktarina esittir.
** H.Raymond Lafontaine, “Environmental Norms for Canadian Museums, Art
Galleries and Archives”, Canadian Conservation Institute, Technical Bulletin No.5,
Ottawa, Canadian Government Printing Office, 1981, 5.2,3.
Jentina E. Leene, Textile Conservation, The International Institute for Conservation

of Historic and Artistic Works, Butterworths, London, 1972, s. 101,104,106.

“ Museum Lighting for Textiles”, Textile Conservation Center Notes, Number. 12,
$.52,53,54.
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