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5. 1. 7. 5. Ege BOlgesi Mukavemet Degerleri 

Ege Bolgesini temsilen seyilen Baktryay, Gediz, Buyi.ik Menderes ve Kuyuk Menderes 

havzalanndan ahnan numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde havza ortalamalan 

ve Ege Bolgesi ortalamasl Mukavemet degerleri �a�~�a�g�l�d�a� gosterildigi gibi elde �e�d�i�l�m�i�~�t�i�r�.� 

Tablo 115. Ege Bolgesi Mukavemet Degerleri 

aktryay 

uyi.ik Menderes 

uyuk Menderes 

ge Bolgesi Ort. 

BakIryay 

Grafik 45. 

Degerleri ( g / tex ) 

22,24 

23,09 

22,46 

22,45 

22,56 

EGEBOLGESi 

Gediz BOyOk 
Menderes 

Hav.zalar 

KOyOk 
Menderes 

Ege 
Boigesi 

Ort. 

Ege Bolgesi genelinde mukavemet degerlerinde Gediz havzasl en mukavemetli pamuga sahip 

iken Buyi.ik Menderes ve Kuyuk Menderes havzasl �e�~�d�e�g�e�r� mukavemette ve Baktryay havzasl 

�d�u�~�u�k� mukavemet degerine sahiptir. HVI kriterlerine gore Ege Bolgesi geneli orta kuwet 

slrufina girmektedir. 
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5. 1. 8. % Uzama Degeri Sonu~larl ve Degerlendirilmesi 

Bu boli.imde pamuk liflerinde % uzama degerleri verilmektedir. Aym zamanda % uzama 

degerleri bolgelere gore kar$lla$tmlmaktadlr. 
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5. 1. 8. 1. Baklr~ay HaVZaSl % Uzama Degerleri 

Bakm;ay haYZaslru temsilen seQilen Bergama, Ktruk ye GOQbeyIi bolgelerinden ahnan numune 

pamuklardan yapdan inceIemeIer neticesinde % Uzama degerleri a§aglda gosterildigi gibi eIde 

ediImi§tir. 

TabIo 116. BaktrQay HaYZaSl % Uzama Degerleri 

% Uzama Degerleri 

Bergama 13,7 

Ktruk 13,5 

Go Qbeyli 12,9 

Hayza Ort. 13,4 

BAKlRCAY HA VZASI 

Bergama Knuk G>9beyJi Havza Ort. 

BOlgeler 

Grafik46. 

BIde ediIen sonuQlar neticesinde % uzama degerlerinde havza iQerisinde ktyasIamada Bergama 

boIgesinde % 13.7 degerinde Ktruk boIgesinde % uzama 13.5 degerinde ye GOQbeyli 

bolgesinde ise % 12.9 degerinde oldugu tespit edilmi§tir. 
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5. 1. 8. 2. Gediz HaVZaSI % Uzama Degerleri 

Gediz havzasml temsilen sec;ilen Manisa, F ethiye, Menemen, bdemi~, Salihli ve Ortaca 

bolgelerinden alman numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde % Uzama degerleri 

a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 117. Gediz Havzasl % Uzama Degerleri 

% Uzama Degerleri 

IManisa 13,0 bdemi~ 11,6 

Fethiye 12,0 Salihli 14,4 

!Menemen 12,9 Ortaca 12,1 

Havza Ort. 12,7 

GEDiz HA VZASI 

14,0 

13,7 

13,4 

13,1 
eo: 

12,8 ~ 
~ 12,5 

~ 12,2 

11,9 

11,6 

11,3 

11,0 

~ cd Cl) 

J 
rho cd S '" :§ 's 0 

'§ c:; 

~ cd 1:: cd 

::E Cl) r:/). 0 
~ j:I.., :0 

::r: 
BOlgeler 

Grafik 47. 

incelemeler neticesinde elde edilen % uzama degerlerinde havza ic;erinde ktyaslamada Salihli 

bolgesi % 14.4 uzama ile en fazla % uzama degerine, Odemi~ bolgesi ise % 11.6 uzama ile en 

az % uzama degerine sahip oldugu tespit edilmi~tir. Ortalama % uzama degeri ise % 12.7' dir. 
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5. 1. 8. 3. .Biiyiik Menderes HaVZaSI % Uzama Degerleri 

Buyiik Menderes haVZaSllll temsilen seyi1en Nazilli, Denizli, Milas, C;ine, Koyarh, Sake ve 

Yenipazar balgelerinden ahnan numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde % Uzama 

degerleri a~aglda gasterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 118. Buyiik Menderes Havzasl % Uzama Degerleri 

% Uzama Degerleri 

lNazilli 12,5 KOyarh 12,6 

Denizli 11,4 Sake 12,6 

Milas 12,1 Yenipazar 12,2 

C;ine 11,6 Havza art. 12,1 

BUvUK MENDERES HA VZASI 

14,0 

13,7 

13,4 

13,1 
~ 

12,8 ~ 
N 12,5 P 
~ 12,2 

11,9 

11,6 

11,3 

11,0 

BOlgeler 

Grafik 48 

incelemeler neticesinde elde edilen % uzama degerlerinde KOyarh, Sake, ve Nazilli 

balgelerinde % 12 uzerinde, Milas ve Yenipazar balgelerinde ise % 12 civannda uzama 

degerine ve C;ine ve Denizli balgeleri ise % 11.5 uzama degerine sahip oldugu tespit edilmi~tir. 
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5. 1. 8. 4. Kii~iik Menderes HaVZaSI % Uzama Degerleri 

KUyuk Menderes havzasml temsilen seyilen Baymdlr, Saraykoy ve Tepekoy bolgelerinden 

alman numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde % Uzama degerleri a§aglda 

gosterildigi gibi elde edilmi§tir. 

Tablo 119. Kuyuk Menderes Havzasl % Uzama Degerleri 

% Uzama Degerleri 

Baymdlr 

Saraykoy 

Grafik 49 

14,0 
13,7 
13,4 

ell 13,1 
~ 12,8 
~ 12,5 
-;Jf, 12,2 

11,9 
11,6 
11,3 
11,0 

12,1 

12,6 

12,0 

12,2 

KUc;UK MENDERES HA VZASI 

BaYlndlr Saraykoy Tepekoy 

BOlgeler 

Havza Ort. 

Kuyuk Menderes havzasl incelemeler neticesinde elde edilen % uzama degerlerinde Saraykoy 

bolgesi %12.6' hk uzamaya sahip iken Baymdlr bolgesi %12.1' lik uzamaya ve Tepekoy 

bolgesi % 12 uzama degerine sahiptir. Aynca %12.2 uzama degeri ile bolge ortalamasl 

geryekle§mektedir. 
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5. 1. 8. 5. Ege BOlgesi % Uzama Degerleri 

Ege Bolgesini temsilen seyilen Baklryay, Gediz, BuyOk Menderes ve Kuyuk Menderes 

havzalanndan alman numune pamuklardan yapllan inceIemeler neticesinde havza ortalamasl 

% Uzama degerleri a§aglda gosteriIdigi gibi elde edilmi§tir. 

TabIo 120. Ege Bolgesi % Uzama Degerleri 

% Uzama Degerleri 

Baklryay 13.4 

Gediz 12,7 

BuyOk Menderes 12,1 

12,2 

Igesi Ort. 12,6 

EGEBOLGESi 

Grafik 50. 

Ege bolgesinin geneIinde uretilen pamuklarda Baklryay havzasmda % 13.4 uzama degeri ile en 

yOksek deger, Gediz havzasmda % 12.7 uzama degeri ile ikinci, Kuyuk Menderes havzasl ise 

% 12.2 uzama degeri ile uyuncu ve son olarak BuyOk Menderes havzasl ise % 12.1 uzama 

degeri ile dorduncu oldugu tesbit ediImi§tir. Aynca ortalama % uzama degeri ise %12.6' dlr. 
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5. 1. 9. YabanCl Madde ( Tammlama ) Degeri Sonu~larI ve Degerlendirilmesi 

Pamuk liflerine olyi.ilebilir diger bir fiziksel ozellik de yabanCl madde tayinidir. A~agldaki 

pamukta yabancl madde tarumlama degerleri ile birlikte verilmektedir. 
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5.1.9. 1. Baklr~ay Havzasl Yabancl Madde ( Tammlama ) Degerleri 

Bakm;ay havzasml temsilen seyilen Bergama, Kmlk ve GOybeyIi bolgeIerinden ahnan numune 

pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Yabancl Madde ( Tarumlama ) degerleri a~aglda 

gosterildigi gibi eIde edilmi~tir. 

TabIo 121. Baktryay Havzasl Yabancl Madde ( Tarumlama) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri 

(Tarumlama) 

Bergama 2 

IKtruk 1 

GOybeyli 1 

Havza Ort. 1,3 

BAKIR(;AY HA VZASI 

Bergama Ktmk G09beyli Havza Ort. 

BOlgeler 

Grafik 51 

inceIemeler neticesinde eIde edilen veriIerde tarumIama yontemine gore yabancl madde 

miktarlan Baktryay havzasmda Bergamada 2 diger bolgelerde 1 olarak tespit edilmi~tir. 



262 

5. 1. 9. 2. Gediz HaVZaSI YabanCI Madde ( Tammlama ) Degerleri 

Gediz havzaslru temsilen seyilen Manisa, Fethiye, Menemen, 6demi~, Salihli ve Ortaca 

bolgelerinden ahnan numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde Yabancl Madde 

( Tarumlama ) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 122. Gediz Havzasl Yabancl Madde ( Tarumlama ) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri ( Tarumlama ) 

Manisa 2 6demi~ 1 

Fethiye 2 Salihli 2 

Menemen 2 Ortaca 1 

!Havza Ort. 1,7 

GEDiz HA VZASI 

Cl! C1) ::= "" ~ j 8 Vl g ~ '13 ) C1) 8 :<3 Cl! 
~ 

r:/) 

~ :§ ::r: 
BOIgeler 

Grafik 52 

incelemeler neticesinde elde edilen verilerde tarumlama yontemine gore yabancl madde 

miktarlan Gediz havzasmda 6demi~ ve Ortacada 1 diger bolgelerde 2 olarak tespit edilmi~tir. 
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5. 1. 9. 3. Biiyiik Menderes HaVZaSI YabanCI Madde ( Tammlama ) Degerleri 

Biiyilk Menderes havzasml temsilen seyilen Nazilli, Denizli, Milas, vine, KOyarh, Soke ve 

Yenipazar bolgelerinden ahnan numune pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Yabancl 

Madde ( Tarumlama) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 123. Biiyilk Menderes Havzasl Yabancl Madde (Tarumlama) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri ( Tarumlama ) 

Nazilli 2 KOyarh 1 

Denizli 1 Soke 1 

Milas 1 Yenipazar 2 

vine 2 Havza Ort. 1.4 

nt'rYUK MENDERES HA VZASI 

..... :=I l@ .S ] ] !a ~ S .g 
~ 

:0 1<l 
~ u- e> r:.n 

~ 

~ .~ C<:l 
Q ~ ~ ::r:: 

BOlgeler 

Grafik 53 

incelemeler neticesinde elde edilen verilerde tarumlama yontemine gore yabancl madde 

miktarlan Biiyilk Menderes havzasmda Nazilli, vine, Yenipazar bolgelerinde 2 diger bolgelerde 

1 oldugu tespit edilmi~tir. 
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5. 1. 9. 4. Kii~iik Menderes Havzasl Yabancl Madde ( Tammlama ) Degerleri 

Kuyuk Menderes havzaslru temsilen seyilen Baymdlr, Saraykoy ve Tepekoy bolgelerinden 

alman numune pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Yabancl Madde ( Tarumlama ) 

degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 124. Kuyuk Menderes Havzasl Yabancl Madde (Tarumlama) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri 

( Tarumlama ) 

Baymdlr 2 

Saraykoy 2 

Tepekoy 1 

Havza Ort. 1,7 

KUC;UK MENDERES HA VZASI 

BaYlndlr Saraykoy Tepekoy Havza Ort. 

Boigeier 

Grafik 54. 

incelemeler neticesinde elde edilen verilerde tarumlama yontemine gore yabancl madde 

miktarlan Kuyuk Menderes havzasmda Baymdlr ve Saraykoy bolgeleri 2, Tepekoy bolgesi ise 

1 olarak tespit edilmi~tir. 
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5. 1.9.5. Ege BOlgesi Yabancl Madde ( Tammlama ) Degerleri 

Ege Bolgesini temsilen sec;ilen BakIrc;ay, Gediz, Buyiik Menderes ve Kuc;uk Menderes 

havzalanndan ahnan numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde havza ortalamasl 

Yabancl Madde ( Tarumlama ) degerleri a§aglda gosterildigi gibi elde edilmi§tir. 

Tablo 125. Ege Bolgesi Yabancl Madde (Tarumlama) Degerleri 

BakIrc;ay 

Gediz 

Buyiik Menderes 

Kuc;uk Menderes 

II;';;~ n "lgesi Ort. 

Grafik 55. 

YabanCl Madde Degerleri 
(Tarumlama) 

1,3 

1,7 

1,4 

1,7 

1,5 

EGEBOLGESi 

Baklryay Gediz Buyuk KUyuk 
Menderes Menderes 

Havzalar 

Ege 
Bolgesi 

ort. 

incelemeler neticesinde elde edilen verilerde tarumlama yontemine gore yabancl madde miktan 

Ege bolgesinde Gediz ve Kuc;uk Menderes havzalan e§deger yabancl madde oranma sahip iken 

Baktrc;ay ve Buyiik Menderes havzasl e§deger kirlilik derecelerine sahiptirler. Ege belgesinin 

geneli ise 1.51 lik bir yabancl madde oraruna sahiptir. 
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5. 1. 10. YabanCl Madde ( Alan ) Degeri Sonu~larI ve Degerlendirilmesi 

Pamuk liflerinde yabancl madde tayini tammlama degerleri ile veriIdigi gibi yabancl maddenin 

kapIadlgl aIan cinsinden de veriImektedir. BIde edilen degerler ve bolgeler kar~da~tmImasl 

a~aglda verilmektedir. 
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5.1. 10. 1. Bakm;ay Havzasl YabancI Madde (Alan) Degerleri 

Baktryay haVZaS1ll1 temsilen seyilen Bergama, Klruk ve GOybeyli bolgelerinden ahnan numune 

pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Yabancl Madde ( Alan ) degerleri a~aglda 

gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 126. Baktryay Havzasl Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri 

(Alan) 

Bergama 1,16 

Ktruk 0,40 

Go ybeyli 0,43 

Havza Ort. 0,66 

BAKIRC;AY HA VZASI 

Bergama K1mk HavzaOrt. 

BOlgeler 

Grafik 56. 

BIde edilen veriler neticesinde alan olarak yabancl madde miktarlan ~u ~ekilde elde edilmi~tir. 

Bergama bolgesi 1.16, Ktruk 0.40 ve GOybeyli 0.43 degerlerine sahiptir. Havza ortalamasl ise 

0.66 degerine sahiptir. 



268 

5. 1. 10. 2. Gediz Havzasl YabancI Madde ( Alan ) Degerleri 

Gediz havzasml temsilen seyilen Manisa, Fethiye, Menemen, 6demi~, Salihli ve Ortaca 

bolgelerinden alman numune pamuklardan yaptIan incelemeler neticesinde Yabancl Madde 

( Alan ) degerleri a~agtda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 127. Gediz HavzasI Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri ( Alan ) 

Manisa 0,79 Odemi~ 0,36 

Fethiye 0,66 Salihli 0,75 

Menemen 0,82 Ortaca 0,22 

IHavza Ort. 0,60 

GEDiz HA VZASI 

ro Cl) = "" ~ 
ro S tIl :§ S ·s ~ J Cl) ~ ~ r:n 0 ro 

~ 

~ 
:0 ~ 

::r:: 
BOlgeler 

Grafik 57. 

BIde edilen veriIer neticesinde alan olarak yabancl madde miktarlan ~u ~ekilde elde ediImi~tir. 

Gediz havzasmda Menemen, Manisa ve Salihli bolgelerinde 0.75' ten biiyiik, Fethiye bolgesinde 

0.66 6demi~bolgesinde 0.36 ve Ortaca bolgesinde ise 0.22 degerine sahiptir. Havza ortalamasI 

ise 0.60' tIr. 
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5. 1. 10.3. Biiyiik Menderes Havzasl YabancI Madde (Alan) Degerleri 

Btiyiik Menderes havzaslill temsilen seyilen Nazilli, Denizli, Milas, Cine, KOyarh, Sake ve 

Yenipazar balgelerinden alman numune pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Yabancl 

Madde ( Alan) degerleri a~aglda gasterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 128. Btiyiik Menderes Havzasl Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri ( Alan ) 

~azilli 0,61 IKoyarh 0,48 

Denizli 0,39 Sake 0,41 

Milas 0,44 Yenipazar 0,80 

Cine 1,14 Havza Ort. 0,61 

ntjyuK MENDERES HA VZASI 

] ~ gj .S ~ ~ !a S .~ ~ 
:0 ~ c.> u- t/) 

Z (1) 

~ .~ ~ 
Q ~ ~ ::r: 

BOIgeJer 

Grafik 58. 

Elde edilen veriler neticesinde alan olarak yabancl madde miktarlan ~u ~ekilde elde edilmi~tir. 

Cine ve Yenipazar balgelerinde 1 civannda, Nazilli balgelesinde 0.61, dig er balgelerde ise 0.4 

civannda degere sahiptir. Havza ortalamasl ise 0.61' tlr. 
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5. 1. 10.4. Kii~iik Menderes Havzasl Yabancl Madde ( Alan ) Degerleri 

Ku.<;uk Menderes haVZaSlll1 temsilen se<;ilen Baymdlr, Saraykoy ve Tepekoy bolgelerinden 

alman numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde Yabancl Madde ( Alan ) degerleri 

a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 129. Ku<;u.k Menderes Havzasl Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri 

(Alan) 

IBaymdlr 0,89 

Saraykoy 0,74 

ITepekoy 0,46 

Havza Ort. 0,70 

KfI<;iiK MENDERES HA VZASI 

BaYlndlr Saraykoy Tepekoy Havza Ort. 

BOlgeler 

Grafik 59. 

Elde edilen veriler neticesinde alan olarak yabancl madde miktarlan ~u ~ekilde elde edilmi~tir. 

Ku<;uk Menderes havzasmda Baymdlr bolgesinde 0.89 Saraykoy bolgesinde 0.74 ve Tepekoy 

bolgesinde 0.46 degerine sahiptir. Havza ortalamasl ise 0.70' tir. 
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5. 1. 10.5. Ege BOIgesi Yabancl Madde ( Alan ) Degerleri 

Ege BoIgesini ternsilen seyilen BakIryay, Gediz, Bo.yiik Menderes ve Ko.yo.k Menderes 

havzaIanndan ahnan nurnune parnuklardan yapllan inceIerneler neticesinde havza ortalarnasl 

Yabancl Madde ( Alan ) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilrni~tir. 

TabIo 130. Ege BoIgesi Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

YabanCl Madde Degerleri 

(Alan) 

IBakIryay 0,66 

Gediz 0,60 

IBo.yiik Menderes 0,61 

Ko.yo.k Menderes 0,70 

Ege BoIgesi Ort. 0,64 

EGEBOLGESi 

Grafik 60. 

Ege bolgesinin genelinde elde edilen veriler neticesinde alan oIarak yabancl rnadde rniktarlan ~u 

~ekildedir; KUyo.k Menderes havzasl 0.70, BakIryay havzasl 0.66, Gediz havzasl 0.60 ve Bo.yiik 

Menderes havzasl 0.61 'dir. Havza ortalarnasl ise 0.64' tUr. 
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5. 1. 11. Renk Degeri Sonu~larI ve Degerlendirilmesi 

Pamuk liflerinde tarumlaYICl ozelliklerden bir digeride renk'dir. Pamukta renk yeti~me yerinin 

ozelliklerine ve toplanma zamanma gore degi~mektedir. Ornegin 1. e1 toplanan pamugun rengi 

ile 2. el yagmur yemi~ pamugun rengi farklldlr. Bu yUzden pamuklan renklerine gore tasnif 

etmek gereklidir. A~aglda Ege bolgesinden elde edilen pamuklann Renk Degerleri verilmi~tir. 



273 

5. 1. 11. 1. Baklr~ay HaVZaSI Renk Degerleri 

Bakm;ay haVZaSInl temsilen seyilen Bergama, Kmlk ve GOybeyli bolgelerinden ahnan numune 

pamuklardan yapIlan incelemeler neticesinde Renk degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde 

edilmi~tir. 

Tablo 131. BakIryay Havzasl Renk Degerleri 

Rd +b enk Degerleri 

Bergama 78.80 8.90 21 - 2 

KIruk 80.36 8.68 21 - 1 

GOybeyli 79.92 8.82 21 - 1 

79.69 8. 

YapIlan incelemeler neticesinde elde edilen veriler inceleniginde Bergama, KIruk ve GOybeyli 

pamuklanrun Beyaz grubunda Strict Middling ( SM ) slrufina girdigi tesbit edilmi~tir. 

5. 1. 11.2. Gediz Havzasl Renk Degerleri 

Gediz havzaslru temsilen seyilen Manisa, Fethiye, Menemen, bdemi~, Salihli ve Ortaca 

bolgelerinden alInan numune pamuklardan yapllan incelemeler neticesinde Renk degerleri 

a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 132. Gediz Havzasl Renk Degerleri 

Rd +b IRenk Degerleri 

Manisa 77.46 8.52 31 - 1 

Fethiye 76.00 9.24 31 - 3 

Menemen 79.18 8.68 21 - 2 

bdemi~ 78.10 7.74 31 - 2 

Salihli 77.56 8.74 31 - 1 

Ortaca 77.76 8.64 31 - 1 

Havza Ort. 77.60 0.59 31 - 1 
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Yapllan incelemeler neticesinde Gediz havzaslru olu~turan balgelerin tamamtrun Beyaz 

grubunda Middling ( Mid ) slrufina girdigi tesbit edi1mi~tir. 

5. 1. 11.3. Biiyiik Menderes Havzasl Renk Degerleri 

Buyiik Menderes havzaslru temsilen seyilen Nazilli, Denizli, Milas, <;ine, KOyarh, Sake ve 

Yenipazar balgelerinden ahnan numune pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Renk 

degerleri a~aglda gasterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 133. Buyiik Menderes Havzasl Renk Degerleri 

Rd I +b Renk Degerleri 

[Nazilli 77.24 8.98 31 - 3 

Denizli 77.96 9.08 21 - 4 

Milas 79.40 8.42 21 - 2 

<;ine 76.50 8.62 31 - 1 

KOyarh 77.66 8.42 31 - 1 

Sake 79.90 8.92 21 - 1 

Yenipazar 77.00 8.74 31 - 3 

Havza Ort. 77.95 8.74 31 - 1 

Yapdan incelemeler neticesinde Buyiik Menderes havzaslrun tamamtnm Beyaz grubuna girdigi 

ve Denizli, Milas ve Sake pamuklanrun Strict Middling ( SM ), Nazilli, <;ine, K09arh ve 

Yenipazar pamuklanrun ise Middling ( M ) slrufma girdigi tesbit edi1mi~tir. Aynca balge 

ortalamasmm ise Middling (M) slrufma girdigi tesbit edilmi~tir. 

5. 1. 11. 4. Kii~iik Menderes Havzasl Renk Degerleri 

KU9Uk Menderes havzaslru temsilen se9ilen Baymdlr, Saraykay ve Tepekay balgelerinden 

ahnan numune pamuklardan yapdan incelemeler neticesinde Renk degerleri a~aglda gasterildigi 

gibi elde edilmi~tir. 
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Tablo 134. Kuyuk Menderes HaYZaSI Renk Degerleri 

Rd +b IRenk Degerleri 

iBaymdlr 78.10 8.34 31 - 1 

Saraykoy 76.88 8.64 31 - 1 

ITepekoy 78.92 9.10 21 - 1 

IHayza Ort. 77.97 8.69 31 - 1 

YapIlan incelemeler neticesinde Kuyuk Menderes havzasmm tamammm Beyaz grubuna girdigi 

ye Baymdlr ye Saraykoy pamuklanrun Middling ( M ), Tepekoy pamugunun ise Strict 

Middling ( SM ) slrufina girdigi ye bolge ortalamasmm ise Middling ( M ) slrufma girdigi tesbit 

edilmi~tir. 

5. 1. 11.5. Ege BOlgesi Renk Degerleri 

Ege Bolgesini temsilen seyilen BakIryay, Gediz, Buyi.ik Menderes ye Kuyuk Menderes 

hayzalanndan alman numune pamuklardan yapIlan incelemeler neticesinde hayza ortalamasl 

Renk degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 135. Ege Bolgesi Renk Degerleri 

Rd I +b Renk DegerlerTl1 

IBakIryay 79.69 8.80 21 - 2 

Gediz 77.68 8.59 31 - 1 

BUyi.ik Menderes 77.95 8.74 31 - 1 

~uyuk Menderes 77.97 8.69 31 - 1 

IF Bolgesi Ort. 78.32 
11 

8.71 31 - 1 

YapIlan incelemeler neticesinde Ege Bolgesinin tamarrurun Beyaz grubuna girdigi ye BakIryay 

haYZaSI pamugunun Strict Middling ( SM ), Gediz, Buyi.ik Menderes ye Kuyuk Menderes 

hayza pamuklanrun ise Middling ( M ) slrufma girdigi ye bolge ortalamaslrun ise Middling ( M ) 

slrufma girdigi tesbit edilmi~tir. 
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5.2. Turk Cumhuriyetieri'nden Elde Edilen Pamuk Verilerinin 

Degerlendirilmesi 

Daha once de bahsedildigi gibi Turk CumhuriyetIeri'nden getirilen pamuklar bireysel giri$imler 

ile gergekle$tirilmi$ ye pamuklar hakkmda geni$ bir bilgiye sahip olunamaml$tlr. Oncelikle 

Turkmenistan'dan getirtilen ye daha sonra Ozbekistan'dan getirtilen pamuklara testier yapllffil$ 

ye sonu91an aynntllan ile a$aglya a91klallffil$tlr. 

5.2. 1. Turkmenistan BOlgesinden Elde Edilen Pamuk Verilerinin 

Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden getirtilen ye 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ye 13 kod 

numaralan ile tarumlanml$ numune pamuklara testier yapllffil$ ye sonu91an aynntllan ile 

a$aglya a91klanml$tlf. 
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5.2. 1.1. Tiirkmenistan BOIgesi Mikroner Degeri Sonu~lafl ve Degeriendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapdan incelemeler neticesinde incelik 

degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 136. Turkmenistan Bolgesi Mikroner Degerleri 

KodNo incelik KodNo Tncelik 
(Mikroner) , r" ) 

I I.. .lVlllU oner 
01 4,66 08 4,65 
02 4,58 09 4,66 
03 4,46 10 4,57 
04 4,54 11 4,52 
05 4,70 12 4,52 
06 4,60 13 4,56 

07 4,57 Bolge Ort. 4,58 

Tiirkmenistan BOIgesi Microner Degerleri 
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BOlgeler 

Grafik 61. 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen incelik verilerinde en yilksek 

deger olarak 5 numarah ornek ile 4.70 mikroner incelik degerine, en du~uk deger olarak 3 

numarah ornek 4.46 mikroner incelik degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 4.58 mikroner'dir. 

HVI kriterlerine gore incelik degerlendirilmesinde orta incelikte smlfma girmektedir. 
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Tiirkmenistan BOIgesi % 50 Tutam Uzunlugu Degeri Sonu~larI ve 

Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapdan incelemeler neticesinde % 50 

Tutam Uzunlugu degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 137. Turkmenistan Bolgesi % 50 Tutam Uzunlugu Degerleri 

KodNo % 50 Tutam Uzunlugu KodNo % 50 Tutam Uzunlugu Degerleri 
Degerleri (mm) 
(mm) 

01 14,01 08 14,00 
02 13,75 09 14,11 
03 13,59 10 13,61 
04 13,63 11 12,99 
05 14,02 12 12,97 
06 13,83 13 13,83 
07 14,10 13,73 

Tiirkmenistan BOIgesi % 50 SL Degerleri 

BOlgeler 

Grafik 62. 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % 50 Tutam Uzunlugu 

verilerinde en yliksek deger olarak 9 numarah ornek ile 14.11 mm degerine, en du~uk deger 

olarak 12 numarah ornek 12.97 mm uzunluk degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 13.73 

mm'dir. 
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Tiirkmenistan BOlgesi % 2.5 Tutam Uzunlugu Degeri Sonu~larl ve 

Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapdan incelemeler neticesinde % 2.5 

Tutam Uzunlugu degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 138. Tiirkmenistan Bolgesi % 2.5 Tutam Uzunlugu Degerleri 

~l'~UII % 2.5 Tutam Uzunlugu Kod % 2.5 Tutam Uzunlugu 
Degerleri ( mm ) Degerleri ( mm ) 

01 28,11 08 28,70 

02 28,74 09 28,71 

03 27,41 10 28,86 

04 27,34 11 27,18 

05 28,69 12 26,99 
06 28,55 13 28,80 

07 29,56 Bolge Ort. 28,28 

Tiirkmenistan BOlgesi % 2.5 SL Degerleri 
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Grafik 63. 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % 2.5 Tutam Uzunlugu 

verilerinde en yiiksek deger olarak 7 numarah ornek ile 29.56 mm uzunluk degerine, en dii~iik 

deger olarak 12 numarah ornek 26.99 mm uzunluk degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 

28.28 mm'dir. 
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Tiirkmenistan BOlgesi Ust Yan Ortalama Uzunluk Degeri Sonu~larl ve 

Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapl1an inceleme1er neticesinde U-st Yan 

Ortalama Uzunluk degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 139. Turkmenistan Bolgesi U-st Yan Ortalama Uzunluk Degerleri 

KodNo Ust Yan Ortalama Uzunluk KodNo I U-st Yan Ortalama Uzunluk 
Degerleri ( mm ) Degerleri ( mm ) 

01 27,63 08 28,02 
02 27,88 09 27,98 
03 26,85 10 27,98 
04 26,78 11 26,29 
05 28,15 12 25,98 
06 27,79 13 27,92 
07 28,83 1ge Ort. 27,54 

TUrkmenistan Bolgesi Ost Van Ortalama Uzunluk Degerleri 
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Grafik 64. 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen U-st Yan Ortalama Uzunluk 

verilerinde en yiiksek deger olarak 7 numarah ornek ile 28.83 mm uzunluk degerine, en di.i~i.ik 

deger olarak 12 numarah ornek 25.98 mm uzunluk degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 

27.54 mm'dir. HVI kriterlerine gore uzunluk degerlendirilmesinde orta uzunluk slmfina 

girmektedir. 
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Tiirkmenistan Bolgesi Diizgiinliik Oram Degeri Sonu~lafl ve 

Degerlendirilmesi 

Tiirkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yaptlan incelemeler neticesinde Diizgi.inliik 

Dram degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 140. Tiirkmenistan Bolgesi Diizgiinliik Oram Degerleri 

KodNo 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

07 

Grafik 65. 
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Tiirkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda eIde edilen Diizgiinliik Oram veriIerinde en 

yiiksek deger olarak 1 ve 4 numarah omekler ile 49.9 Diizgiinliik oram degerine, en dii~iik 

deger olarak 10 numarah omek 47.1 Diizgi.inliik oram degerine sahiptir. Bolge ortalamasl 

Diizgiinliik oram ise 48.6'dlr. HVI kriterlerine gore Diizgiinliik degerlendiriImesinde yok 

diizgi.in slmfina girmektedir. 
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5.2.1.6. Tiirkmenistan BOIgesi % Klsa Lif Degeri Sonu~lafl ve Degerlendirilmesi 

Turkmerustan boIgesinden temin edilen pamuklarda yapdan inceIemeIer neticesinde % Ktsa Lif 

degerleri a~aglda gosteriIdigi gibi eIde edilmi~tir. 

Tablo 141. Turkmerustan Bolgesi % Ktsa LifDegerleri 

Kod 

01 

02 

03 

04 

05 
06 

07 

Grafik 66. 

% KtsaLif KodNo % KtsaLif 

6,4 08 5,9 
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Turkmerustan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % Ktsa lif verilerinde en yiiksek 

deger oIarak 12 numarah ornek ile % 7.7 ktsa Iif degerine, en du~uk deger oIarak 7 numarah 

ornek % 5.5 ktsa lif degerine sahiptir. BoIge ortalamasl ise % 6.4'tiir. HVI kriterlerine gore 

ktsa lif degerlendirilmesinde du~uk smlfina girmektedir. 
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5.2. 1. 7. Tiirkmenistan BOlgesi Mukavemet Degeri Sonm;lan ve Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde Mukavemet 

degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 142. Turkmenistan Bolgesi Mukavemet Degerleri 

KodNo 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

07 

Grafik 67. 

Mukavemet ( gltex ) Ko et (gltex) 

23,14 08 25,08 
26,05 09 25,12 
23,17 10 22,64 
23,28 11 22,63 
24,56 12 22,19 
23,83 13 24,01 
24,55 Bol e Ort. 23,87 
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Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen mukavemet verilerinde en 

ytiksek deger olarak 2 numaralt ornek ile 26.05 gltex mukavemet degerine, en du~uk deger 

olarak 12 numaralt ornek 22.19 gltex mukavemet degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 23.87 

gltex'dir. HVI kriterlerine gore mukavemet degerlendirilmesinde orta kuvvet s1ll1fina 

girmektedir. 
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5.2. 1. 8. Tiirkmenistan BOlgesi % Uzama Degeri Sonu~larl ve Degerlendirilmesi 

TUrkmenistan boIgesinden temin ediIen pamukIarda yapllan inceIemeIer neticesinde % Uzama 

degerleri a~aglda gosteriIdigi gibi eIde edilmi~tir. 

Tablo 143. TUrkmenistan Bolgesi % Uzama Degerleri 

KodNo %U od No % Uzama 

01 11,3 08 11,4 
02 11,5 09 11,4 
03 11,9 10 11,5 
04 11,8 11 11,8 

05 11,8 12 11,2 
06 11,3 116 

07 115 e Ort. 115 

Tiirkmenistan BOlgesi % Uzama Degerleri 
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Grafik 68. 
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TUrkmenistan boIgesinden temin edilen pamukIarda elde edilen % Uzama veriIerinde en yilksek 

deger olarak 3 numaralI omek ile % 11.9 uzama degerine, en d-U~-Uk deger olarak 12 numaralI 

omek % 11.2 uzama degerine sahiptir. BoIge ortaIamasl ise % 11.5'dir. 
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Tiirkmenistan BOlgesi YabanCl Madde ( Tammlama ) Degeri Sonu~larI ve 

Degerlendirilmesi 

Tilrkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde YabanCl 

Madde ( Tammlama ) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 144. Tilrkmenistan Bolgesi YabanCl Madde (Tammlama) Degerleri 

KodNo Yabancl Madde KodNo YabancIMadde 
(Tammlama) (Tammlama) 

01 1 08 2 
02 1 09 1 
03 2 10 1 
04 1 11 1 
05 1 12 1 
06 1 13 1 

07 1 Bolge Ort. 1,2 

Tiirkmenistan BOlgesi Yabancl Madde Miktan Degerleri 
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Grafik 69. 

Tiirkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen yabancl mad de ( tarumlama ) 

verilerinde en yiiksek deger olarak 3 ve 8 numarah omekler ile 2 llik yabancl madde degerine, 

digerleri ise 1 Ihk yabancl madde degerine sahiptir. BOlge ortalamasl ise 1.2Idir. 



286 

5.2. 1. 10. Tiirkmenistan BOlgesi YabancI Madde (Alan) Degeri Sonu~lafI ve 

Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapIlan incelemeler neticesinde Yabancl 

Madde ( Alan ) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 145. Turkmenistan BoIgesi Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

d Vnhn~nl Madde KodNo Yabancl Madde 
(Alan) (Alan ) 

01 0,31 08 0,68 
02 0,18 09 0,44 
03 0,61 10 0,12 
04 0,27 11 0,33 

05 0,45 12 0,46 
06 0,40 13 0,28 

07 0,24 Ort./I 0,37 

Tiirkmenistan BOlgesi YabancI Madde MiktafI Degerleri 
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Grafik 70. 

Turkmenistan boIgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen Yabancl Madde ( Alan ) 

verilerinde en yiiksek deger oIarak 8 numarah ornek ile 0.68'lik yabancl madde degerine, en 

du~uk deger oIarak 10 numarah ornek 0.12'hk yabancl madde degerine sahiptir. BoIge 

ortalamasl ise 0.37'dir. 
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5. 2. 1. 11. . Tiirkmenistan BOlgesi Renk Degeri Sonu~larl ve Degerlendirilmesi 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yaptlan incelemeler neticesinde Renk 

Degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 146. Turkmenistan Bolgesi Renk Degerleri 

Rd +h Renk 

Degerleri 

1 75.20 11.12 22 - 1 

2 76.10 11.24 12 - 2 

3 74.54 10.94 22 - 1 

4 76.34 11.26 12 - 2 

5 76.36 10.60 22 - 1 

6 75.56 11.06 22 - 1 

7 76.10 10.70 22 - 1 

8 74.46 11.38 23 - 1 

9 75.54 10.74 22 - 1 

10 74.32 11.26 23 - 1 

11 76.92 11.40 12 - 1 

12 74.30 10.98 22 - 2 

13 75.54 11.24 12 - 2 

BOlge Ort. 75.48 11.07 22 -1 

Turkmenistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen Renk Degerleri yerilerinde 

Hafif Benekli ye Benekli Grubuna ait pamuk ornekleri ye Good Middling Lt Sp ye Strict 

Middling Lt Sp sllllfianna ait pamuk ornekleri tesbit edilmi~tir. Bolge ortalamasl Hafif Benekli 

Grubunda Strict Middling Lt Sp sllllfindadtr. 
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5.2.2. Ozbekistan BOlgesinden Elde Edilen Pamuk Verilerinin Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden getirtilen ve 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ve 10 kod numaralan ile 

tarum1anml~ numune pamuklara testier yapllnu~ ve sonuylan aynntllan ile a~aglya 

aylklannu~tlr . 
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5.2.2. 1. Ozbekistan BOlgesi Mikroner Degeri Sonu~IarI ve DegerlendiriImesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapIlan incelemeler neticesinde incelik 

degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 147. Ozbekistan Bolgesi Mikroner Degerleri 

Kod KodNo incelik 

01 4,74 06 4,37 
02 4,79 07 4,63 
03 4,20 08 4,97 
04 4,71 09 4,57 

05 4,55 10 3,82 
4,54 

Ozbekistan BOlgesi Microner Degerleri 
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Grafik 71. 
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Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen incelik verilerinde en ytiksek deger 

olarak 8 numarah omek ile 4.97 mikroner incelik degerine, en di.i~i.ik deger olarak 10 numarah 

omek 3.82 mikroner incelik degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 4.54 mikroner'dir. RV! 

kriterlerine gore incelik degerlendirilmesinde orta incelikte smlfma girmektedir. 
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Ozbekistan BOIgesi % 50 Tutam Uzunlugu Degeri Sonu~larl ve 

Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde % 50 Tutam 

Uzunlugu degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 148. Ozbekistan Bolgesi % 50 Tutam Uzunlugu Degerleri 

KodNo % 50 Tutam Uzu ~"\o..uu No % 50 Tutam Uzunlugu 
Degerleri ( mm ) Degerleri ( mm ) 

01 13,20 06 13,10 
02 12,21 07 13,74 
03 12,57 08 13,28 
04 13,76 09 13,09 
05 12,85 10 13,74 

Bolge Ort. 13,15 

Ozbekistan Bolgesi % 50 SL Degerleri 
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Grafik 72. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % 50 Tutam Uzunlugu verilerinde 

en yiiksek deger olarak 4 numarah omek ile 13.76 mm degerine, en dti~tik deger olarak 2 

numarah omek 12.21 mm uzunluk degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 13 .15 mm'dir. 
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Ozbekistan BOlgesi % 2.5 Tutam Uzunlugu Degeri Sonu~larI ve 

Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapIlan incelemeler neticesinde % 2.5 Tutam 

Uzunlugu degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 149. Ozbekistan Bolgesi % 2.5 Tutam Uzunlugu Degerleri 

Kod 

01 
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05 
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Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % 2.5 Tutam Uzunlugu 

verilerinde en ytiksek deger olarak 10 numarah ornek iIe 28.82 mm uzunluk degerine, en du~uk 

deger oIarak 5 numarah ornek 26.24 mm uzunIuk degerine sahiptir. BoIge ortalamasl ise 27.28 

mm'dir. 
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Ozbekistan BOIgesi Ust Yan Ortalama Uzunluk Degeri Sonu~Ian ve 

DegerlendiriImesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yaptlan incelemeler neticesinde U st Yan 

Ortalama Uzunluk degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 150. Ozbekistan Bolgesi Ust Yan Ortalama Uzunluk Degerleri 

Kod an Ortalama Uzunluk KodNo Ust Yan Ortalama Uzunluk 
Degerleri ( mm ) Degerleri ( mm ) 

01 26,14 06 27,04 
02 26,64 07 27,96 
03 25,68 08 26,27 
04 26,84 09 26,49 
05 25,83 10 28,11 

Bolge art. 26,70 

Ozbekistan Bolgesi Ost Van Ortalama Uzunluk Degerleri 
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Grafik 74. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen Ust Yan Ortalama Uzunluk 

verilerinde en ytiksek deger olarak 10 numarah ornek ile 28.11 mm uzunluk degerine, en dii~iik 

deger olarak 3 numarah ornek 25.68 mm uzunluk degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 26.70 

mm'dir. HVI kriterlerine gore uzunluk degerlendirilmesinde orta uzunluk slrufina girmektedir. 
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Ozbekistan BOIgesi Diizgiinliik Oram Degeri Sonu~larI ve 

Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde Duzgiinhik 

Oram degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 151. Ozbekistan Bolgesi Duzgunluk Oram Degerleri 

KodNo Duzgunluk Oram Kod zgunluk Oram 
De~erleri De~ erleri 

01 49,2 06 46,7 
02 46,5 07 48,0 
03 47,5 08 49,3 
04 50,6 09 48,2 
05 488 10 47,7 

48,3 
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Grafik 75. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen Duzgunluk Oram verilerinde en 

ytiksek deger olarak 4 numarah omek ile 50.6'hk Duzgiinluk oram degerine, en du~uk deger 

olarak 2 numarah omek 46.5'lik Duzgunluk oram degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 

48.3'ttir. RV! kriterlerine gore Duzgiinluk oram degerlendirilmesinde yok duzgun slmfina 

girmektedir. 
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5.2.2.6. Ozbekistan BOlgesi % KIsa Lif Degeri Sonu~larI ve Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapdan incelemeler neticesinde % Ktsa Lif 

degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 152. Ozbekistan Bolgesi % Ktsa LifDegerleri 

KodNo % Ktsa LDCKod No % KtsaLif 

01 7,30 06 6,60 
02 8,80 07 5,70 
03 7,20 08 7,10 
04 6,50 09 7,20 
05 6,70 10 5,90 

Bolge Ort. 6,90 

Ozbekistan BOlgesi % KIsa LifDegerleri 

Bolgeler 

Grafik 76. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % Klsa Hf verilerinde en yiiksek 

deger olarak 2 numarah omek He % 8.80 klsa lif degerine, en di.i~i.ik deger olarak 7 numarah 

omek % 5.70 klsa Hf degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise % 6.90'dlr. HVI kriterlerine gore 

klsa Hf degerlendirilmesinde di.i~i.ik slmfma girmektedir. 
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5.2.2.7. Ozbekistan BOlgesi Mukavemet Degeri Sonll';lan ve Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde Mukavemet 

degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 153. Ozbekistan Bolgesi Mukavemet Degerleri 

od No Mukavemet ( 

01 21,70 06 22,03 
02 20,68 07 22,17 
03 19,55 08 21,17 
04 22,26 09 21,34 
05 20,72 10 21,21 

21,28 

Ozbekistan Bolgesi Mukavemet Degerleri 
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Grafik 77. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen mukavemet verilerinde en yiiksek 

deger olarak 4 numarah ornek He 22.26 gltex mukavemet degerine, en du~uk deger olarak 3 

numarah ornek 19.55 gltex mukavemet degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise 21.28 gltex'dir. 

HVI kriterlerine gore mukavemet degerlendirilmesinde zaYlfkuvvette slrufma girmektedir. 
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5.2.2.8. Ozbekistan BOlgesi % Uzama Degeri Sonu~larI ve Degeriendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapdan incelemeler neticesinde % Uzama 

degerleri a§aglda gosterildigi gibi elde edilmi§tir. 

Tablo 154. Ozbekistan Bolgesi % Uzama Degerleri 

KodNo % Uzama KodNo % Uzama 

01 11,4 06 12,2 
02 11,1 07 11,6 
03 12,5 1 08 11,5 
04 13,3 09 12,2 
05 12,2 10 11,7 

Bolge Ort. 12,0 

Ozbekistan BOlgesi % Uzama Degerleri 

BOlgeler 

Grafik 78. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen % Uzama verilerinde en yiiksek 

deger olarak 4 numarah ornek ile % 13.3 uzama degerine, en du§uk deger olarak 2 numarah 

ornek % 11.1 uzama degerine sahiptir. Bolge ortalamasl ise % 12.0'dlr. 
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Ozbekistan BOlgesi Yabancl Madde Miktarl ( Tammlama ) Degeri 

Sonuc;Ian ve DegerlendiriImesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde Yabancl 

Madde ( Tarurnlama ) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 155. Ozbekistan Bolgesi YabanCl Madde (Tarurnlama) Degerleri 

KodNo Yabancl Madde Kod N~ Yabancl Madde 
( Tarurnlama ) ( Tarurnlama ) 

01 4 06 3 
02 2 07 3 
03 4 08 2 
04 4 09 3 
05 1 10 5 

Rr.lo-e Ort. 3,1 

Ozbekistan BOlgesi Yabancl Madde Miktan Degerleri 
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Grafik 79. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen yabancl madde ( tarurnlama ) 

verilerinde en ytiksek deger olarak 10 numarah ornek ile "4" yabancl mad de degerine, en 

kiic;uk deger olarak ise 5 numarah ornek ile "I" yabancl madde degerine sahiptir. Bolge 

ortalamasl ise "3.1 t"dir. 



298 

5. 2. 2. 10. Ozbekistan BOlgesi YabancI Madde Miktan ( Alan ) Degeri Sonu~larl ve 

Degerlendirilmesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yapllan incelemeler neticesinde Yabancl 

Madde ( Alan ) degerleri a~aglda gosterildigi gibi elde edilmi~tir. 

Tablo 156. Ozbekistan Bolgesi Yabancl Madde (Alan) Degerleri 

Kod KodNo YabanCIMad 

06 
07 
08 0,67 
09 1,50 
10 3,44 

1,51 

Ozbekistan BOlgesi YabancI Madde Miktan Degerleri 
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Grafik 80. 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen Yabancl Madde ( Alan ) 

verilerinde en yiiksek deger olarak 10 numarah brnek ile "3.44" yabancl madde degerine, en 

du~uk deger olarak 5 numarah ornek "0.40" yabancl madde degerine sahiptir. Bolge ortalamasl 

ise 11.51" ldir. 
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5. 2. 2. 11. Ozbekistan BOlgesi Renk Degeri SonU~Iarl ve DegerlendiriImesi 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda yaptlan incelemeler neticesinde Renk 

Degerleri a§aglda gosterildigi gibi elde edilmi§tir. 

Tablo 157. Ozbekistan Bolgesi Renk Degerleri 

Rd +b Renk 

Degerleri 

1 66.34 10.38 43 - 2 

2 67.52 12.72 34 - 1 

3 70.90 10.18 32 - 2 

4 67.80 11.66 33 - 4 

5 78.00 9.62 21 - 3 

6 69.50 10.96 33 - 2 

7 70.84 9.78 42 - 1 

8 74.92 9.84 32 - 1 

9 67.26 10.88 43 - 1 

10 66.26 9.52 52 - 1 

BOlge Ort. 69.93 10.55 43 - 1 

Ozbekistan bolgesinden temin edilen pamuklarda elde edilen Renk Degerleri yerilerinde Hafif 

Benekli ye Benekli ye Beyaz gruplanna ait pamuk ornekleri ye Good Middling Lt Sp, Strict 

Middling Lt Sp, Strict Low Middling Sp, Low Middling Lt Sp ye Middling Sp smlfianna ait 

pamuk ornekleri tesbit edilmi§tir. Bolge ortalamasl Benekli Grubunda Strict Low Middling Sp 

smlfmdadlr. 
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5. 3. Genel Degerlendirme 

Bu boltimde olC;tiIen tOm ozellikler ic;in Ttirkiye Ege bolgesi genel ortalamalan ahnarak Ege 

pamugu, Ttirkmenistan ve Ozbekistan pamuk ortalama degerleri ile kar~Ila~tmlml~tlf. Bu 

suretle tiC; tilke pamuklan kar~Ila~tmIarak tilkeler bazmda pamuk ozellikleri kar~Ila~tlrdml~ 

olmaktadlr. Buna gore de uzunluk, incelik, mukavemet, yabancl mad de tayini ve renk aC;lSlndan 

tilke pamuklannm en tisttin ozellikleri kar~Ila~tmlarak tesbit edilmi~ olacaktlf. 

5.3. 1. Ege BOlgesi ile Ozbekistan ve Tiirkmenistan Pamuklarmm Ozelliklerinin 

Kar~da~tlrIlmaSl ve Degerlendirilmesi 

Bu boltimde Ege bolgesi ile Ozbekistan ve Ttirkmenistan pamuklanmn ozelliklerinin 

kar~Ila~tmlmasl ve degerlendirilmesi yapIlml~tlf. Tablo 158' de uzunluk, incelik, mukavemet, 

yabanCl madde tayini ve renk aC;lsmdan tiIke pamuklanmn en tisttin ozellikleri kar~da~tlfllml~ ve 

bu kar~Ila~tlrma neticesinde hangi tilkenin pamugunun iyi oldugu tesbit edilmi~tif. Aynca bu 

kar~Ila~tlrma degerleri a~aglda tek tek sunuImaktadlf. 

Tablo 158. Ege Bolgesi, Ttirkmenistan ve Ozbekistan Pamuklanmn Ozelliklerinin Kar~Ila~tlfllmasl. 

Ege Ttirkmenistan Ozbekistan 

Pamuk ParametreIeri Pamugu Pamugu Pamugu 

incelik ( Mikroner ) 4.36 4.58 4.54 

% 50 Tutam Uzunlugu ( mm ) 14.78 13.73 13.15 

% 2.5 Tutam Uzunlugu (mm) 28.92 13.15 27.28 

-ost Van Ortalama Uzunluk (mm) 28.76 28.28 26.70 

DtizgtinItik Oram 51.1 48.6 48.3 

% KlsaLif 5.3 6.4 6.9 

Mukavemet ( gltex ) 22.52 23.87 21.28 

% Uzama 12.6 11.5 12.0 

Alan 0.64 0.37 1.51 

Renk (Rd) 78.32 75.48 69.93 

Renk (+ b) 8.71 11.07 10.55 

Renk ( Renk Degeri ) 31 - 1 22 - 1 43 - 1 
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5.3. 1. 1. incelik Degerleri OrtalamalarI Kar~da~tlrmaSl 

Tum liflerde oldugu gibi pamuk liflerinde de incelik yok onemlidir. Numunelerde yapdan incelik 

olyumleri ye ortalamalan a~aglda Grafik 81'de kar~da~tmlmaktadlr. 

EGE 

Grafik 81. 

incelik Degeri Kar~Ila~tlrIlmaSl 

TORKMENiSTAN 

BOlgeler 

6ZBEKisTAN 

Yukandaki grafikten'de goruldugu gibi Ege pamugunun ( 4.36 mikroner) Turkmenistan ( 4.58 

mikroner ) ye Ozbekistan ( 4.54 mikroner ) pamuklanndan daha ince oldugu, Ege, 

Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklanrun RV! kriterlerine gore orta incelikte slrufina girdikleri 

ye Ozbekistan pamugunun Turkmenistan pamuguna gore daha ince oldugu tesbit edilmi~tir. 
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5.3. 1. 2. % 50 Tutam Uzunlugu Degerleri Ortalamalan Kar~Jla~tIrmasl 

% 50 Tutam Uzunlugu degeri pamuk iplik9iliginde onemli bir degerdir. A~aglda bulunan Grafik 

82'de Ege Bolgesi, Tilrkmenistan ve Ozbekistan pamuk ortalama degerleri kar~Ila~tmlmasl 

gorulmektedir. 

Grafik 82. 

% 50 Tutam Uzunlugu Degeri Kar~Jla~tIrJlmasl 

EGE TORKMENISTAN 

BOlgeler 

6ZBEKisTAN 

Yukandaki grafikten'de gori.ildugu gibi % 50 Tutam Uzunlugu ortalama degerleri 

kar~Ila~tmldlgmda, Ege bolgesi pamugunun ( 14.78 mm ) Turkmenistan ( 13.73 mm ) ve 

Ozbekistan ( 13.15 mm ) pamuklanndan daha uzun oldugundan tesbit edilmi~tir. 
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5.3. 1. 3. % 2.5 Tutam Uzunlugu Degerleri Ortalamalan Kar§da§tIrmasl 

Daha once de belirtildigi gibi pamuk liflerinde uzunluk en onemli ozelliklerinden biridir. 

A~agldaki grafikte Ege bolgesi, Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklanrun ortalama % 2.5 
Tutam Uzunluk degeri kar~Ila~tlrmalan yerilmektedir. 

Grafik 83. 

% 2.5 Tutam Uzunlugu Degeri Kar§da§tlnlmasl 

EGE TORKMENISTA 
N 

BOlgeler 

6ZBEKIsTAN 

Grafik 83 incelendiginde gorilldugu gibi % 2.5 tutam uzunlugu ortalama degerlerinde Ege 

pamugu (28.92 mm), Turkmenistan (28.28 mm) ye Ozbekistan (27.28 mm) pamuklanndan 

daha uzun oldugu tespit edilmi~tir. Yine grafikten Turkmenistan pamugunun Ozbekistan 

pamugundan daha uzun oldugu gOrillmektedir. 
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5.3. 1.4. Ust Yan Ortalama Uzunluk Degerleri Ortalamalan Kar§da§tlrmasl 

Pamuk liflerinde diger onemli bir uzunluk olyum degeride Ust Yan Ortalama degeridir. 

A~aglda Grafik 84'de Ege, Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklanrun kar~tla~tlrmalan 

yerilmektedir. 

Grafik 84. 

Ust Yan Ortalama Uzunluk degeri Kar§da§tlrdmasl 

EGE TORKMENiSTAN 

BOIgeler 

QZBEKiSTAN 

Grafik 84 gorulen Ust yan Ortalama Uzunluk degerleri kar~tla~tmldlgmda Ege bolgesi 

pamuklanrun Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklanndan daha uzun oldugu gorulmektedir. 

Genel olarak uzunluk degerleri kar~tla~tmldlgmda Ege pamugunun ( 28.76 mm ) bariz bir 

usttinlugu gorulmektedir. Uzunlukta Turkmenistan pamugu ( 27.54 mm ) ikinci slrada 

Ozbekistan pamugu ( 26.70 mm) uyuncu slrada yer ahr. Aynca HVI kriterlerine gore Ege ye 

Turkmenistan pamuklan Ust Yan Ortalama Uzunluk slruflandmlmasmda Uzun slrufina girerken 

Ozbekistan pamugu Orta slrufina girdigi tesbit edihni~tir. 
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5.3.1.5. Klsa Lif %' si Degerleri Ortalamalan Kar~Ila~tIrmasl 

KIsa lif % 'si de pamukta kaliteyi ye maliyeti etkileyen onemli bir ozelliktir. iplik harmarunda 

KIsa Hf %'leri birbirine yakm olan pamuklar kan~tlTIlmahdlr. Bu kan~lm saglandlgl takdirde 

hem kaliteli hem de maliyeti du~uk iplik imal edilebilir. 

EGE 

Grafik 85. 

% Klsa Lif Kar~Ila~tlrIlmasl 

TORKMENiSTAN 

BOlgeler 

bZBEKlsTAN 

Grafik 85 incelendiginde KIsa Lif %'si Ege pamugunda ( % 5.3 ) Turkmenistan ( % 6.4 ) ye 

Ozbekistan ( % 6.9 ) pamuklanna nazaran daha azdlr. Elde edilen degerlere gore bir slralama 

yaptlacak olursa Ege pamugu en az Klsa Lif %'sine sahip olurken Turkmenistan'm ikinci ye 

Ozbekistan'm uyuncu oldugu tesbit edilir. Aynca HVI kriterlerine gore Ege pamugu KIsa Lif 

%'si slruflandmlmasmda yok du~uk slrufina girdigi, Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklan 

dti~uk slrufina girdigi tesbit edilmi~tir. 
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5.3.1.6. Diizgiinliik Degerleri Ortalamalan Kar§Iia§tIrmasl 

Pamuk liflerinde daha once de bahsediIdigi gibi uzunluk homojenligi yada duzgunlugu ipligin 

kaIitesini beIirleyen onemli bir ozelliktir. 

~ o 

Grafik 86. 

Diizgiinliik Oram Kar§da§tIrdmasl 

EGE TORKMENiSTAN 

BOlgeler 

QZBEKISTAN 

EIde ediIen veriIer inceIendiginde Ege pamugunun ( 51.1 ) Turkmenistan ( 48.6 ) ve 

Ozbekistan ( 48.3 ) pamuklanna nazaran bariz bir ustunlugu oldugu tesbit edi1mi~tir. 

SlraIamada Turkmenistan pamugu ikinci, Ozbekistan pamugu ise uyuncu slradadlr. Aynca Uy 

bolge pamugununda Duzgtinluk oram kriterlerine gore yok duzgtin slmfina girdigi tesbit 

edi1mi~tir . 
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5.3. 1. 7. Mukavemet Degerleri Ortalamalan Kar~da~tlrmasl 

Mukavemet pamuk liflerinde bilinmesi gerekli onemli ozelliklerden biridir. Lif mukavemeti 

sonuyta mamiiliin mukavemetine etki ettiginden bilinmesi gerekli bir degerdir. A~aglda Ege, 

Tiirkmenistan ve Ozbekistan pamuklanrun mukavemet grafigi gorulmektedir ( Grafik 87). . 

Mukavemet Degeri Ka~da~tIrIlmasl 
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BOlgeler 

Grafik 87. 

Grafik 87 incelendiginde Tiirkmenistan pamugunun (23.87 gltex) SlraSl ile Ege (22.52 gltex) 

ve Ozbekistan (21.28 gltex) pamuklanndan daha mukavemetli oldugu tesbit edilmi~tir. Aynca 

HVI kriterlerine gore Tiirkmenistan ve Ege pamuklanrun Orta mukavemet, Ozbekistan 

pamugunun ise zaylf mukavemet slrufma girdigi tesbit edilmi~tir. 
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5.3.1.8. % Uzama Degerleri Ortalamalan Kar~da~tlrmaSl 

Uzama %'si lifin esnekligini belirleyen onemli bir degerdir. Tekstil materyellerinin rahat ye 

kullamlabilir olmasl iyin esnek olmalan istenir. Bu yUzden Uzama %'si bilinmesi gerekli onemli 

bir degerdir. A~aglda Ege, Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklanmn Uzama %'leri grafigi 

gOriilmektedir ( Grafik 88). 

Grafik 88. 

% Uzama Degeri Kar~da~tlrdmaSl 

EGE TORKMENISTAN 

BOlgeler 

6ZBEKisTAN 

Grafik 88 incelendiginde % Uzama degerlerinde Ege bolgesinin ( % 12.6 ) Turkmenistan ( % 

11.5 ) ye Ozbekistan ( % 12.0 ) pamuguna nazaran daha iyi oldugu gOriilmektedir. Slralama 

yaplhrsa Ege'nin birinci, Ozbekistan'm ikinci ye Turkmenistan'm uyuncu oldugu tesbit edilir. 



309 

5.3.1.9. YabanCI Madde Miktan ( Alan ) Degerleri Ortalamalan Kar~da~tlrmaSI 

YabanCl madde miktan iplikyilik aylsmdan oldukya onemli bir degerdir. Bu degerin bilinmesi ile 

iplikyilikte dokilntu ayarlan yapIlmakta ye lifyorulmasl, zedelenmesi engellenmektedir. 

Grafik 89. 

YabanCI Madde Miktan (Alan) Ka~da~tlfllmaSI 

1,60 

1,40 

EGE TORKMENISTAN 

BOlgeler 

6ZBEKlSTAN 

Elde edilen yeriler incelendiginde YabanCl Madde Miktan SlraSl ile Turkmenistan'm en az 

( 0.37 ) ile birinci, Ege'nin ( 0.64 ) ikinci ye Ozbekistan'm ( 1.51 ) uyuncu slrada oldugu tesbit 

edilmi~tir . 
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5. 3. 1. 10. Renk Degerleri Ortalamalan Kar~da~tlrmaSl 

Renk degeri iplikyilik aylsmdan oldukya onemli bir degerdir. Bu degerin bilinmesi ile iplikyilikte 

renk harmaru yapllmakta ye renk degi~ikligine gore lifkalitesi belirlenmektedir. 

Tablo 159. Turkiye, Turkmenistan ye Ozbekistan Pamuklanrun Renk Degerlerinin 

Kar~da~tmlmasl. 

Bge Turkmenistan Ozbekistan 

Pamuk Renk Parametreleri Pamugu Pamugu Pamugu 

Renk(Rd) 78.32 75.48 69.93 

Renk( +b) 8.71 11.07 10.55 

Renk ( Renk Degeri ) 31 - 1 22 - 1 43 - 1 

Beyaz grubu HafifBenekli Benekli grubu 

RenkDegeri Middling grubu Strict Strict Low 

M Middling Middling 

SMLt Sp SLMSp 

BIde edilen yeriler incelendiginde Bge pamugunun Beyaz grubunda yer aldlgl ye Middling ( M ) 

slrufina girdigi tesbit edilmi~tir. Turkmenistan pamugu ise Hafif Benekli grubunda yer aldlgl ye 

Strict Middling ( SM Lt Sp ) slrufinda oldugu tesbit edilmi~tir. Ozbekistan bolgesi pamuklannm 

ise Benekli grubunda yer aldlgl ye Strict Low Middling ( SLM Sp ) slrufina girdigi tesbit 

edilmi~tir. 
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5.3.2. Pamuk Ol~iim Sonu~larmm iplik~i1ik Apsmdan Degerlendirilmesi 

Ege bolgesi pamuklannda kIsa lif yUzdesinin Ozbekistan ye Turkmenistan pamuklanna nazaran 

daha du~uk olmasl nedeni ile, bu bolge pamuklanrun penye ipligi uretiminde kullarulmasl 

ayantaj olarak ortaya Ylkabilmektedir. Turkmenistan ye Ozbekistan pamuklanrun penye iplik 

uretiminde kullarulmalan halinde, kIsa lif yUzdesinin yUksek olmasl nedeni ile daha fazla 

doktintu ( kemling ) olacaktlr. Bu da iplik maliyetini yUkseltecektir. Uy bolge pamuklan 

arasmda, Ege bolgesi pamuklanrun mikroner degeri daha du~ukttir. Bu nedenle iplik kesitindeki 

lif saYlSl digerlerine nazaran, ayru numara bazmda daha fazladlr. Bu da ince iplik yapdabilirligini 

gostermektedir ( Ne 30 ye uzeri gibi ). Kan~lm ihtimalleri gozonune ahndlgmda her bolge 

direkt olarak kan~lm yapdmadan kullarulabilirse, problemsiz bir renk uygunlugu ortaya 

Ylkmaktadlr. Ancak kan~lm yapdmak isteniyorsa Ege bolgesi-Turkmenistan ye Turkmenistan­

Ozbekistan bolge pamuklan birlikte kan~tlf1labi1ir. Ancak Ege bolgesi, Ozbekistan bolge 

pamuklan ile kan~lm yapllmak istenirse renk farkhhklan yok degi~ken oldugu iyin problem 

ylkma ihtimali artabilir. 
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5.3.3. Sonraki C;ah§malar i~in Oneriler 

Bundan sonra bu konu uzerine yapllacak ara~tlrmalarda; Ege Bolgesi ile birlikte Akdeniz ye 

Guneydogu Anadolu Bolgelerini de kapsayan, Diger Turk Cumhuriyetlerinden ( Kazakistan, 

KIrglzistan, Tacikistan ye Azerbaycan ) getirtilecek pamuklar ile fiziksel ozelliklerin 

belirlenmesi, aynca Yunanistan ye Mlslr pamuklanmn da incelenmesi ye bu 9ah~mada bulunan 

fiziksel ozelliklerden ba~ka pamuk olgunlugunun tesbiti ile- pamuk igersinde bulunan metallerin 

tesbit edilmesi ye Ylkama, boyama gibi i~lem1ere etkileri ara~tlfl1abilir. Onemli olacak bir diger 

konuda bu ye benzeri konulann bir seneden ziyade daha geni~ bir zaman diliminde en az iki - u9 

Yll aym bolge pamuklanndan ara~t1rma yapdmasl ye ahnacak sonu9lann ortalamaslmn Yerilmesi, 

bu konuda daha saghkll bir bilgi edinilmesini saglayacagl du~unulmektedir. 
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